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Vorwort/Einleitung

Vorwort

I'n dieser Folge des holzbau handbuches
wird auf die Grundlagen des Brand-
schutzes und seine normativen Randbe-
dingungen eingegangen. Das Heft soll
dazu dienen, bei der Planung von Holz-
gebauden die Belange des vorbeugen-
den baulichen Brandschutzes besser
bericksichtigen zu kénnen. Beziglich
des Brandverhaltens von Holz- und Holz-
werkstoffen und der Klassifizierung von
Bauteilen wird auf das Holz Brandschutz
Handbuch [0.1] und den INFORMATI-
ONSDIENST HOLZ, holzbau handbuch,
Reihe 3 Bauphysik, Teil 4 Brandschutz,

fp%'g%ﬁg Sf%m{&rgﬁnde Holzbauteile

1 Einleitung

Holz als Baustoff hat in unserem Bauwe-
sen eine lange Tradition. Analysiert man
die Baugeschichte der letzten 500 Jahre,
so ist der Baustoff Holz als einer der tra-
ditionellen Baustoffe anzusehen. Im
Hausbau wurde er allerdings, mit Aus-
nahme der Dachkonstruktionen, zuneh-
mend von Steinmaterialien zurlickge-
drangt. Durch die erweiterten Uberlegun-
gen zum Warme- und Feuchteschutz bei
Gebauden, aber auch durch das Bewul3t-
sein, mit Holz den einzig nachwachsen-
den und nachhaltig erzeugbaren Baustoff
einzusetzen, wird der Baustoff heute wie-
der vermehrt fiir den Bau ganzer Gebau-
de eingesetzt.

Private und o6ffentliche Bauherren wen-
den sich verstarkt dem Holzbau zu. Sie
vertrauen der Holzbauweise, denn die
unzéhligen Fachwerkbauten in unseren
Dorfern und Stadten, jahrhundertealte
Scheunen und jahrzehntealte Ingenieur-
bauwerke zeugen ebenso von der Lang-
lebigkeit und Dauerhaftigkeit von Holz-
bauwerken wie die Arbeitersiedlungen in
Holzblockbauweisen des Architekten
Konrad Wachsmann aus den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts.

Das Spannungsfeld, in dem sich der
Holzhausbau damals und heute bewegt,
hat Wachsmann in seinem Buch ,,Holz-
hausbau" [1.1] einleitend sehr treffend
beschrieben. Er schreibt 1930 (!):

,Holz als Baustoff war seit Alters fiir das
Baugewerbe von ausschlaggebender
Bedeutung. Heute ist es fast in Verruf
geraten. Die Grinde hierfirr sind schwer
zu finden. Vielleicht liegt es daran, dalR
die Umstellung der Holzbearbeitung vom
handwerksmaRigen zum Fabrikbetrieb
sehr spat erfolgte. Man hing zu sehr an
traditionellen Vorbildern, vielfach sah man
im Holzhaus eine fast romantische Ange-
legenheit, eine Spielerei im Schweizer Stil
oder ahnlich. Viele technische und wirt-

schaftliche Dinge lieRen das Holzhaus fiir
heutige Anspriche nicht mehr geeignet
erscheinen. Die Feuergefahrlichkeit
war gerade schon zur fixen ldee ge-
worden."

Und weiter schreibt er:

+ES ist langst bewiesen, dal Holz allen
nattrlichen duf3eren und inneren Einflls-
sen auf die Dauer vollkommen gewach-
sen ist. Mindestforderungen in Bezug auf
Qualitat des Materials und der Konstruk-
tion sind selbstverstandlich notwendig,
um sicher zu sein, dal3 jedes Haus auf
die Dauer den gestellten Ansprichen
geniigt und amortisationsfahig ist.

Die Feuergefahrlichkeit ist keines-
wegs grof3er als bei einem anderen
Hause, denn der ganze Innenausbau,
Decken und FuBbdden, Turen und
Fenster usw. ist hier wie dort gleich.
Fast alle Versicherungsgesellschaften
des In- und Auslandes haben sich
diese Erkenntnis zu eigen gemacht.
Man kann heute Holzhauser zu den
selben Satzen versichern wie andere
Bauten."

Viele der Punkte, die Wachsmann
anspricht, erscheinen heute aktueller
denn je zuvor, auf einige der angespro-
chenen Sachverhalte wird in diesem Heft
mit aktuellem Bezug eingegangen wer-
den, z.B. auf die Frage der Versiche-
rungssatze bei Holzbauten.

Damals wie heute stehen der Verwen-
dung von Holz restriktive Regeln des
Brandschutzes entgegen, die zum Teil
ungerechtfertigt hoch erscheinen.
Natirlich verandern sich die Randbedin-
gungen des Wohnens standig. Und damit
verandert sich auch das jeweilige Brand-
risiko. Dies ist definiert als:

Die Wahrscheinlichkeit, daB innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne oder
unter bestimmten Umstanden ein
Brand entsteht und sich ausbreitet.

Zum Beispiel: Der Zwang zu verdichteten
Bauweisen durch Baulandverknappung
und hohe Grundstuckpreise wirkt risiko-
erhéhend. Richtig eingebaute, immer
sicherere Installationen (Gas, Elektrik,
usw.) dagegen vermindern das Risiko,
wenngleich in der Sorgfalt der Aus-
fuhrung ein zusatzliches Gefahrenpoten-
tial steckt.

In friheren Jahrhunderten war das
Brandrisiko durch Tierhaltung und Lager-
haltung brennbarer Stoffe in den Stadten
hoher. Das Anforderungsniveau wurde
angepaldt, zunehmend gepragt durch die
mdglichen Brandschutzeigenschaften
der Konstruktionen von Steinbauten.

Dadurch entstanden vielfach Uberzogene
Anforderungshdhen bezgl. der Feuerwi-
derstandsdauer einzelner Bauteile.

I'n der Mitte der 90er Jahre wurde in eini-
gen Bundesléndern die Anforderungs-
héhe gesenkt. Das notwendige Sicher-
heitsniveau wurde unverandert erhalten.
Mehrere Griinde spielten eine Rolle:

Realistischere Bewertungsmalf3stabe
mit Blick z.B. auf die traditionellen,
nordeuropaischen Holzbaulander

e Lander und Kommunen sind in groRem
Umfang Waldbesitzer und daran inter-
essiert, unter dem Prinzip der Nachhal-
tigkeit bewirtschaftete Walder zumin-
dest kostendeckend zu nutzen. Die not-
wendige Waldpflege benétigt dringend
die finanziellen Mittel aus der Holznut-
zung.
Landern und Kommunen bieten sich
weitere Vorteile in ihrer Funktion als
Bauherr, da moderne Holzbauweisen
als ein Weg erkannt wurden, den
Kostendruck bei der Erstellung von
Wohnraum zu verringern.

Bauen mit Holz kann durch

den hohen Vorfertigungsgrad,

den geringen Flachenbedarf bei hoher
Warmedammung,

die witterungsunabhéngige Fertigung
und

die sehr schnelle Errichtung,

wirksam zur Kostenentlastung beitragen.

Die im Rahmen bayerischer Foérderpro-
gramme erstellten Wohnungsbauten im
sozialen Wohnungsbau in den Jahren
1992 bis 1995 [1.2] oder ein Bieterwett-
bewerb des Verbandes der Stidwestdeut-
schen Wohnungswirtschaft im Herbst des
Jahres 1994 [1.3] haben eine wichtige
Signalwirkung gehabt.

Der verstarkte Einsatz von Holz im Woh-
nungsbau und bei Birogebauden, Kin-
dergéarten, Schulen, Hotels usw. bedingt
eine differenzierte brandschutztechnische
Bewertung.

Auch wenn in einigen Landesbauordnun-
gen bereits realistischere Bewertungs-
malistabe vorgesehen wurden, so sind
doch Planer und Bauherren durch die
geringe Ubung im Umgang mit Holz nach
wie vor verunsichert. Je nach Einstellung
betrachten zudem Versicherungswirt-
schaft und die Abteilungen des vorbeu-
genden baulichen Brandschutzes bei den
Feuerwehren Holzbauweisen als kritisch,
manchmal tberkritisch.

Viele dieser kritischen Anmerkungen resul-
tieren aus einer emotionalen Ablehnung
gegeniiber einem brennbaren Baustoff.
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Dieses Heft soll daher zur Objektivierung
der Beurteilung von Holzbauten beitra-
gen. Es soll Behdrden, Planer, Ingenieu-
re, Entscheidungstrdger und Bauherren
in Ubersichtlicher Weise Uber das Brand-
verhalten von Holzgeb&auden informieren.
Es werden Wege gezeigt, wie die Ziele
des

vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes und des

Personen- und Sachschutzes

auch unter Einsatz von brennbaren Mate-
rialien erreicht werden kénnen und wel-
che konstruktiven und baulichen Malf3-
nahmen zur Erreichung eingesetzt wer-
den sollten. Brennbare tragende Kon-
struktionen, Dammungen und Bekleidun-
gen sind dabei unterschiedlich zu bewer-
ten.
Es geht nicht darum, leichtfertig mit den
Risiken umzugehen.
Die Aufgabe lautet, unter realistischer
Abschatzung eines mdglichen Brandver-
laufes zu Brandschutzkonzepten zu
gelangen, die von allen Seiten, insheson-
dere auch von der Versicherungswirt-
schaft, akzeptiert werden.
Grundlagen einer solchen Brandschutz-
philosophie in Bezug auf den Holzbau
kénnen z. B. die konsequente Anwen-
dung von

Konzepten nichtbrennbarer Ober-
flachen im Innenbereich,
klaren Regelungen zu kurzen Ret-
tungswegen
verbesserten Einrichtungen zur Lésch-
wasserabfihrung (Schadensreduzie-
rung bei begrenzten Branden) und
zusétzlichen Brandmeldesystemen sein.

Neben der allgemeinen Darstellung mogli-
cher Brandschutzkonzepte bei Gebauden
unterschiedlicher Nutzung werden eine
Reihe ausgefiihrter Beispiele dargestellt.
Diese Beispiele sollen Hinweise geben,
welche Randbedingungen eingehalten
werden mussen, welche Grundkonzepte
des vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes sinnvoll sind und welche Einzel-
mafinahmen vorgesehen werden kénnen.
Es werden Beispiele angefihrt, die der
anzuwendenden Landesbauordnung ent-
sprechen, aber auch Beispiele, bei denen
die Anwendung von Holz erst durch Kom-
pensationsmafRnahmen oder besondere
Gesamtkonzepte ermdglicht wurden.
Wegen der Einzigartigkeit eines jeden
Gebaudes kdnnen keine allgemeingiilti-
gen Verfahren angeboten werden. Je
nach Gebaudeart und Nutzung, stadte-
baulicher Situation und Anbindung an
den offentlichen  verkehrsraum sind
Anpassungen erforderlich.

4

Bei allen Bemiihungen, den vorbeugen-
den baulichen Brandschutz zu optimie-
ren, sollte man eines nicht vergessen:
Einen absoluten, hundertprozentigen
Schutz vor Branden gibt es nicht. Der
Brandschutz nimmt bei der Planung und
Realisierung eines Gebaudes einen
hohen Stellenwert ein. Er sollte aber auf
die Nutzung des Geb&udes und die
Bedurfnisse der Bewohner so weit als
moglich Ricksicht nehmen. Auch aus
volkswirtschaftlichen Grinden ist die Ver-
héaltnismaRigkeit der Mittel zu wahren.
Der vorbeugende bauliche Brandschutz
sollte eine méglichst hohe Ubereinstim-
mung von

Sicherheitsaspekten
volkswirtschaftlichen Interessen
Okonomie und
Okologie

erreichen.

2 Grundlagen

2.1 Die Notwendigkeit baulichen
Brandschutzes

Der vorbeugende bauliche Brandschutz
dient in der genannten Reihenfolge:

dem Personenschutz,
dem Sachschutz,
dem Objektschutz.

Rechtlich wird er begriindet, wie alle
technischen Anforderungen an Gebaude,
im § 3 der jeweiligen Landesbauordnun-
gen.

I'n diesem Paragraphen wird die generel-
le Forderung nach der Abwehr von
Gefahren flr die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere fur Leben
und Gesundheit erhoben; weitere Erlau-
terungen vgl. Abschnitt 2.5 dieses Hef-
tes.

Die vorrangigen Schutzziele - Personen-
und Sachschutz - werden weiter konkre-
tisiert. Fur die allgemeinen Anforderun-
gen bezuglich des Brandschutzes enthal-
ten die Bauordnungen Lésungen bzw.
konkrete Anforderungen.

Sie betreffen

die Vorbeugung der Entstehung eines
Brandes,

vorbeugende MalRnahmen zur Verhin-
derung der Ausbreitung von Feuer und
Rauch, insbesondere in baulichen
Bereichen, die die Rettung der Benut-
zer sicherstellen sollen, und

die Sicherstellung wirksamer Léschar-
beiten.

Die bauaufsichtlichen Brandschutzvor-
schriften dienen in erster Linie dem Per-
sonenschutz. Der Sachschutz wird prak-
tisch aus bauaufsichtlicher Sicht ,im
System" mit dem Personenschutz erfiillt.
Weitergehende Regelungen zum Sach-
schutz sind damit entsprechend ihrer
I nteressenslage primar Aufgabe der Ver-
sicherer und der Bauherren selbst.

Wollte man alle Anforderungen erftillen,
so mfdte man nur noch Gebéaude erstel-
len, die aus nichtbrennbaren Materialien
bestehen und deren Ausstattung ein-
schlieBBlich der Inhalte nicht brennbar
sind. Dies ist mit den Anspriichen der
Nutzer sicher nicht vereinbar.

Es ist also die Frage zu stellen, inwieweit
bei der Verwendung des brennbaren Bau-
stoffes Holz bei der Errichtung von
Gebauden die nachgenannten Grundan-
forderungen sicher erfillt werden kénnen:

Schutz von Personen (Gebaudenutzer,
Nachbarn und Einsatzkréfte).
Schutz von Geb&uden (vom Feuer
betroffene und benachbarte Gebaude).
Schutz der Umwelt.

» Schutz der Gebaudeinhalte in benach-
barten Gebauden.
Schutz der Gebaudeinhalte im vom
Feuer betroffenen Gebaude, und
weitere Schutzziele, die zwischen
Gebéaudeeigentimern und Versiche-
rern zu vereinbaren sind.
Schutz vor Betriebsunterbrechung.
Schutz der Arbeitsplatze.

Die genannten, grundlegenden Schutz-
ziele fuhren zur Formulierung der wesent-
lichen Brandschutzanforderungen.

Dabei sollten die nachfolgend genannten
Zusammenhéange beachtet werden:

Brennbare Baustoffe verursachen nicht
automatisch eine Erh6hung des Brand-
risikos oder das Verfehlen der genann-
ten Schutzziele.

Es gibt im Gegenteil Anwendungsfalle,
bei denen brennbare Baustoffe aufgrund
des Gesamtverhaltens der Konstruktion
im Brandfall positiver zu beurteilen sind
als alternative, nichtbrennbare Baustoffe.
Die ungeschiitzte Stahlkonstruktion einer
Lagerhalle ist beispielsweise brand-
schutztechnisch kritischer zu beurteilen
als eine vergleichbare Holzkonstruktion.
Dennoch sollen die Risiken, die durch
brennbare Baustoffe entstehen, mdg-
lichst objektiv bertuicksichtigt werden.
Bezogen auf die jeweiligen Brandschutz-
anforderungen kénnen sich folgende Risi-
koerh6hungen ergeben:
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Entstehung eines Brandes
Brennbare Bauteile kénnen sich an der
Entstehung eines Brandes aktiv beteili-
gen, z. B. eine Holzbekleidung mit zu
geringem Abstand zu einem nicht iso-
lierten Abzugsrohr einer Feststoff-Feu-
erstatte,

Ausbreitung von Feuer und Rauch
Uber brennbare Bekleidungen, Boden-
belage oder Bauteile kann sich nach
der Entstehung eines Brandes das
Feuer weiter ausbreiten. Dies gilt fur
alle brennbaren Baustoffe. Da aber
Holz im Brandfall eine verhéltnismaRig
geringe Rauchentwicklung aufweist
und der Anteil toxischer Gase, ebenso
wie von Kohlenmonoxid und Kohlendio-
xid im Vergleich zu anderen Werkstof-
fen verhaltnismafig gering ist, beteiligt
sich Holz als brennbarer Baustoff nicht
verschéarfend an der Entwicklung von
Rauch.

Rettung der Benutzer

Im Normalfall haben brennbare Bau-
stoffe hier keinen positiven oder negati-
ven Einflu3, soweit die Rettungswege
gesichert sind.

In Treppenrdumen notwendiger Trep-
pen (s. Abschnitt 5) dirfen keine brenn-
baren Baustoffe verwendet werden.
Durch ein brennbares Tragwerk wird
die notwendige Rettung der Benutzer
nicht erschwert. Holzkonstruktionen
versagen im Brandfall nicht plétzlich.
Das Versagen wird durch Verformun-
gen und Geréausche friihzeitig angekun-
digt.

Eine Rettung kann aber durch tber-
grof3e Hitzeentwicklung unmaoglich wer-
den, wenn durch brennbare Baustoffe
im Bereich der Angriffswege der Feuer-
wehr zu hohe Brandlasten vorhanden
sind.

Ldscharbeiten

Brennbare Baustoffe fuhren zu einer
Erhdéhung der Gesamtbrandlast eines
Gebéaudes.

Die Erh6hung der Brandlast in einem
Gebaude sollte allerdings mit der
gesamten Brandlast des Gebaudes
verglichen werden, und es ist zu
betrachten, ob Gberhaupt und ab wel-
chem Zeitpunkt sich eine Konstruktion
am Brandgeschehen beteiligt.

Ist dies der Fall, so werden die Lésch-
arbeiten erschwert oder unmaglich
gemacht, wenn durch die Verwendung
brennbarer Baustoffe so hohe Brandla-
sten entstehen, daRR eine Bekampfung
des Brandes nicht méglich ist.

Deutlich unterscheiden sollte man die
Verwendung grofR¥flachiger, brennbarer
Bekleidungen und tragender Konstruk-
tionen aus brennbaren Baustoffen.

Tragende Holzkonstruktionen, die evtl.
auch noch mit nichtbrennbaren Mate-
rialien bekleidet sind, tragen im Regel-
fall nur unwesentlich zur VergréRerung
der Brandlast bei.

Die méglichen Risiken bei der Verwen-
dung brennbarer Baustoffe konnen
durch Brandschutzkonzepte und bauli-
che MaBnahmen relativiert werden.
Nur dann, wenn man realistisch die
Gefahr einer Brandentstehung und
Brandweiterleitung beurteilt, wird
man in der Lage sein, wirksame
SchutzmaBnahmen vorzusehen.

Es ist klarzustellen:

Ziel der Diskussion ber Brandschutz-
anforderungen ist nicht die Verringe-
rung des vorhandenen Sicherheitsni-
veaus, sondern eine realistische, diffe-
renzierte Beurteilung des Brandverhal-
tens von Holz und Holzkonstruktionen
und damit eine angepal3te Festsetzung
der notwendigen Anforderungen.

Natirlich resultiert aus den oben genann-
ten Risiken auch die Notwendigkeit, die
Verwendung brennbarer Baustoffe in Teil-
bereichen des Bauwesens zu untersagen
oder stark einzuschranken.

Als Beispiele sind zu nennen:

Hochhé&user
Mehrgeschossige Krankenhauser

* Beherbergungsstatten mit mehr als
zwei Geschossen.

Bei diesen Geb&auden bestehen er-
schwerte Rettungsbedingungen. Es ist
erforderlich, das Risiko der Entstehung
und der mdglichen Ausbreitung eines
Brandes bereits durch die Wahl der Bau-
stoffe moglichst gering zu halten.

Die Erfahrungen der traditionellen Holz-
baulander - z. B. Nordamerika und Skan-
dinavien - zeigen, daf3 der Einsatz von
Holz in groRen Mengen im Wohnungs-
bau, beim Bau von Buiro- und Verwal-
tungsgebauden, bei Motels und vielen
anderen Gebauden, nicht zu einer signifi-
kanten Erhohung des Brandriskios fiihrt.
Die genannten Schutzziele sind bei die-
sen Gebauden auch unter der Verwen-
dung brennbarer Konstruktionswerkstoffe
zu erfillen.

Ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten
zeigt eindrucksvoll Bild 2.1

In den meisten deutschen Bundeslén-
dern kdnnen entsprechend der Landes-
bauordnungen Gebaude geringer Hohe
in Holzbauweisen errichtet werden. Die
Anforderungen an tragende und raumab-
schlielRende Bauteile sind im wesentli-
chen von Holzkonstruktionen erfillbar,
vgl. Abschnitt 2.5.

Die Bauordnungen sind allerdings nicht in
der Lage, fir jeden Einzelfall spezifizierte
Anforderungen aufzustellen.

Es wird daher immer ein verantwortliches
Handeln des Planers notwendig sein, um
die Brandschutzanforderungen unter Be-
ricksichtigung der Besonderheiten des
Baustoffes Holz sinnvoll zu erfiillen.

Dazu ist es notwendig

die Anordnung von Rettungswegen

die Anordnung und Anzahl der Woh-
nungen

die Kontrollierbarkeit von Brandschutz-
maf3inahmen, und

die Zeitbestandigkeit der Brandschutz-
maflinahmen

von Beginn an planerisch zu beriicksichti-
gen.

Ebenso wére es winschenswert, daf? die
genehmigenden Behorden ihre Ermes-
sensspielrAume sachbezogen ausnutzen.
Abschnitt 2.5 enthélt hierzu weitere Anga-
ben.

2.2 Entstehung und Ausbreitung
eines Schadensfeuers

Alle organischen Werkstoffe zersetzen
sich bei erhéhten Temperaturen. Dieser
Vorgang wird als Pyrolyse bezeichnet. Es
findet eine chemische Zersetzung des
Stoffes unter Warmeeinwirkung statt.

Bei Zellulose und zellulosehaltigen Mate-
rialien, zu denen auch Holz gehort,
beginnt eine Zersetzung bereits oberhalb
von 105° C. Man unterscheidet drei Arten
von Branden:

0 Schwelbrand ist eine langsame Pyroly-
se, die bei minimaler Luftzufuhr auch
selbstandig ablaufen kann. Es tritt eine
Rauchentwicklung ohne Flammen ein.
Der Baustoff verkohlt sehr langsam.
Schwelbréande kénnen sich Uber Stun-
den hinweg unbemerkt entwickeln.

Glimmbrand ist der Zustand, bei dem
die Kohle bzw. die restlichen Bestand-
teile des Baustoffes verglimmen oder
verglihen. Der Zustand tritt dann ein,
wenn gentgend Luft an den verkohlten
Ruckstand gerat. Es sind Glutnester
erkennbar.

Offener Brand ist eine Zersetzung des
Baustoffes mit offener Flamme. Er kann
durch Fremdentziindung oder Selbst-
entzindung, verursacht durch eine
gleichméaRige langandauernde Erwér-
mung als Folge einer Pyrolyse bei ca.
200°C, entstehen.
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Bild 2.1

Untergeschossen (Bild: APA)

Welches sind die mdglichen Brandur-
sachen?

Schwelbrande kénnen entstehen

¢ in Hohlraumen mit brennbaren Materia-
lien aufgrund der Beflammung der
Oberflache, z. B. in Folge eines
Zimmer- oder Kaminbrandes.
durch unzureichend isolierte Flachen,
die an Bauteile mit sténdig sehr hohen
Temperaturen angrenzen, z. B. Kami-
ne, Rauchabzuge, Beleuchtungskor-
per.
durch Uberhitzte elektrische Leitungen
oder Kurzschlisse,

« durch Rohre oder andere heil3e Metall-
teile bei Schweil3- oder Lotarbeiten,

Offene Brande kénnen unmittelbar ent-
stehen z. B. durch

Brandstiftung
« fahrlassiges Nutzerverhalten, z.B.
- Umgang mit offenem Feuer,
- Rauchen,
- Entziindung von Uberhitztem Fett,
- Vergessen heil3er Bligeleisen
* Fehler in Installationen, wie
- Kurzschliisse,
- implodierende Fernsehgeréate
Naturkatastrophen
- Erdbeben
- Blitzschlage, usw.

Nach der Entstehung eines offenen Bran-
des ist der weitere Verlauf im wesentli-
chen von vier Einflul3¢faktoren abhéngig:

Innerstadtischer Wohnungsbau mit Holz in Los Angeles, finf Holzgeschosse auf zwei massiven

dem Vorhandensein brennbaren Mate-
rials in unmittelbarer Nahe der Zind-
quelle,

der Gesamtbrandlast,

der brandschutztechnischen Trennung
durch Bauteile (Abschottung),

der BrandlastvergroRerung durch das
Versagen von Bauteilen bei gleichzeiti-
ger Freilegung neuer Brandlasten.

Nach der allmahlichen Entwicklung eines
Brandes, ausgehend von der Ziindquelle,
kommt es innerhalb eines Zimmers auf-
grund der erhéhten Temperaturen und
der Pyrolysegase zum sogenannten
Feuerltbersprung (flash-over, Durch-
zindung).

Danach entwickelt sich der Vollbrand.
Alle brennbaren Materialien innerhalb
des Raumes beteiligen sich dabei am
Brandgeschehen. Zur Begrenzung des
Brandes ist es erforderlich, dal3 die
umgrenzenden Bauteile beziehungswei-
se Baustoffe eine Weiterleitung des
Brandes verhindern, bis der Brand durch
Loschmalnahmen unter Kontrolle ge-
bracht werden kann.

Der normale Verlauf eines Brandes ist in
Bild 2.2 dargestellt.

Neben der reinen Beschréankung der
Feuerausbreitung ist die Verrauchung
des Brandobjekites von wesentlicher
Bedeutung. Die meisten Brandtoten
werden durch Vergiftung verursacht,
meist durch eine Kohlenmonoxid (CO )
- Vergiftung.

Die in der Anfangsphase eines Schaden-
feuers entstehenden Rauchgase fuihren
zu einem Uberdruck im Brandraum. Sie
dringen durch alle Offnungen in den
raumabschlieenden Bauteilen in Abhan-
gigkeit von Druckdifferenz und Offnungs-
querschnitt. Wegen der toxischen und
korrosiven Wirkung der Rauchgase ist
deshalb ein sachgerechtes VerschlieR3en
von Bauteil6ffnungen zur Verhinderung
der Rauchausbreitung von besonderer
Wichtigkeit.

Differenzierung brennbarer Baustoffe

Bei der Beurteilung der Mitwirkung brenn-
barer Baustoffe an den o.a. Vorgédngen
sollten gerade mit Bezug auf Holz und
Holzwerkstoffe  einige  Unterschiede
bericksichtigt werden.

Eine auf Lattung verlegte Profilbrettdecke
mit 11,5 mm Dicke wird sich starker als
kurzfristige Brandlast und bei der Brand-
weiterleitung auswirken, als eine massive
Decke aus Leimholzbohlen, massive
Deckenbalken oder Vollholz-Stiitzen.

Die diinnen Bretter, die meist profiliert
sind und damit eine gro3ere Oberflache
aufweisen und/oder mit Anstrichstoffen
behandelt sind, bieten dem Feuer eine
bessere Angriffsflache.

Bei massiven Holzbauteilen bildet sich
eine schitzende Kohleschicht, die den
Fortschritt des Abbrandes und dadurch
die sich als Brandlast beteiligende Masse
des Holzes verringert (vgl. auch Abschnitt
2.3).

Eine Ubersicht tiber die Prinzipien der
Brandentstehung und der beeinflussen-
den Faktoren ist in Bild 2.3 dargestellt.

2.3 Baustoff- und Bauteilklassen
Baustoffklassen

Die Baustoffklassen, definiert in DIN
4102-4, beziehen sich ausschlief3lich
auf die Eigenschaft des einzelnen
Materials beziiglich seiner Brennbarkeit
oder Nichtbrennbarkeit.

In Tabelle 2.1 sind einige Beispiele fir die
Zuordnung von Baustoffen nach DIN
4102 - 4 angegeben.

Die Nichtbrennbarkeit oder Brenn-
barkeit der in Tabelle 2. 1 genannten
Baustoffe 1aBt nicht auf die Feuerwider-
standsfahigkeit der Bauteile schlieBen,
fur die sie verwendet werden!
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Bauteilklassen

Die Feuerwiderstandsfahigkeit eines

Bauteiles bei Beanspruchung durch

Feuer wird je nach seiner Funktion be-

stimmt durch den Erhalt

der Tragféahigkeit,

des Raumabschlusses,

der Temperaturbegrenzung auf der
dem Feuer abgewandten Seite .

Als Bauteile in diesem Sinn bezeichnet

man

Stutzen,

Trager,

tragende und nichttragende AulRen-
undinnenwande,

Qualitativer Brandveriauf, entnommen

Decken,
Décher,
Verglasungselemente,
e TUren usw.
Tabelle 21  Beispiele fur Baustoffe und ihre Brenn-
barkeitsklasse
Baustoffklasse
Baustoff nach
DIN 4102
Nichtbrennbarer Baustoff AL

(z.B. Stahlgittertrager)

Nichtbrennbarer Baustoff mit
brennbaren Bestandteilen

(z.B. Gipsfaserplatte als A2

Innenbeplankung in der
Holzbauweise)

Schwerentflammbarer Baustoff B
(z.B. Eichenparkett auf Estrich)
Normalentflammbarer Baustoff

(z.B. Unterzug aus B2
Brettschichtholz)

Leichtentflammbarer Baustoff

(z.B. unbehandelte B3 "
Kokosfasermatte)

1) im Bauwesen nicht zugelassen

Baustoffart
Brandeigenschaft

Abmessungen, Masse-Oberflache,
Einbauart-Beliiftung-Sauerstoffangebot

Bild 2.3

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bau-
teilen wird durch festgelegte Buchstaben
und durch die Angabe der Feuerwider-
standsdauer in Minuten bezeichnet.

Die normative Bezeichnung der Feuerwi-
derstandsdauer von Bauteilen erfolgt
durch Buchstaben fir die Bauteilart, all-
gemein F, z. B. fur tragende Wéande,
Stiitzen, Trager usw., T fir Turen, G fir
bestimmte Verglasungselemente etc.
Nachfolgend wird die Widerstandsdauer
im Normbrandversuch in Minuten ange-
geben. Die Bezeichnung schliel3t mit der
Angabe der zu verwendenden Baustoff-
klassen (A, B oder eine Kombination).
Eine Reihe von Beispielen ist in Tabelle
2.2 angegeben.

Besonderheiten bei der Einstufung in
Feuerwiderstandsklassen

Bei Bauteilen der Feuerwiderstands-
klasse Fxx-B ist die Feuerwiderstands-
dauer >_ xx min. gefordert.

Da es nach DIN 4102-4 klassifizierte
Bauteile gibt, die ausschlie3lich aus
brennbaren Baustoffen bestehen, kon-
nen diese Bauteile tiber brennbare
Oberflachen verfugen. Die Einstufung
in eine Feuerwiderstandsklasse nach
DIN 4102-4 bezieht sich auf die bereits
genannten Kriterien Tragfahigkeit,
Raumabschluf3 und Temperaturbe-
grenzung. Die mogliche Beteiligung
dieser Bauteile an einer Brandentste-
hung oder Brandweiterleitung ist fir die
Beurteilung des Bauteils nach DIN
4102-4 nicht malRgebend.

Die Feuerwiderstandsklasse F90-B
wird beispielsweise in der Hessischen
Bauordnung in Teilbereichen fur feuer-
bestandige Bauteile eingesetzt, z. B.
fur Treppenraumwénde in bestimmten
Gebaudeklassen.

Brandentstehung und beeinflussende Faktoren, entnommen aus [0.1]

Im allgemeinen wird die bauaufsichtli-
che Bezeichnung feuerbestandig nur in
Zusammenhang mit der Feuerwider-
standklasse mindestens F90-AB ver-
wendet.

Im Zusammenhang mit Treppenhaus-
wanden der Feuerwiderstandsklasse
F90-B wird zusatzlich gefordert, daf3
diese Wande nichtbrennbare Ober-
flachen erhalten.

Fir diese Bauteile kbnnte bei beliebiger
Feuerwiderstandsdauer eine Bezeich-
nung Fxx-BA eingefiihrt werden.

Ein Definitionsvorschlag [2.2] lautet:

BA - Bauteile:

Brennbare Tragkonstruktion mit raum-
oder bauteilabschlieBenden, ,brand-
schutztechnisch wirksamen®, nicht-
brennbaren Bekleidungen.

Unter brandschutztechnisch wirksamen
Bekleidungen wird dabei eine Beklei-
dung verstanden, deren Wirksamkeit
mindestens einer 12,5 mm dicken Gips-
karton-Feuerschutzplatte (GKF) nach
DIN 18 180 entspricht.

Zusatzlich kénnte man an die Beklei-
dung weitere brandschutztechnische
Anforderungen stellen, die durch die
Bekleidung alleine zu erflllen sind. Ziel
koénnte dabei eine reduzierte Tempera-
turbeanspruchung der dahinterliegen-
den Hohlrdume sein.

Ein diinnes Stahl- oder Aluminiumblech
scheidet z.B. in beiden Fallen als allei-
nige Oberflachenbekleidung aus, es
ware nicht wirksam.

Ein Beispiel fur ein mogliches BA- Bau-
teil ist in Bild 2.4 dargestellt. Es handelt
sich um einen Wandaufbau F90-B, bei
dem die jeweilige AuRenbeplankung
aus einem Werkstoff der Baustoff klasse
A2 besteht [2.3].
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Tabelle 2.2 Beispiele fir Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
Bezeichnung Beschreibung Beispiel Bauaufsicht- Querschnitt Quelle/
der Feuerwider- liche Bemerkungen
standsklasse Bezeichnung
F30-A Feuerwiderstands- nichttragende Feuerhemmend DIN 4102-4,
dauer =30 min, Metallstanderwand | und aus _— 12 | Tab. 48,
Herstellung unter mit Gipskarton- nichtbrennbaren y 7 T 3 Zeile 1 und 2
Verwendung nicht- | Feuerschutzplatten | Baustoffen &WW A0
brennbarer Bau- beplankt AR B T T S P S M M I AT 10,
stoffe der Klassen = S e e 1
A1 oder A2
F30-B Feuerwiderstands- | tragende Holz- Feuerhemmend LI T I T T T T T T T T T T T T T T T 11 In DIN 4102-4,
dauer = 30 min, stdnderwand mit Tab. 51,
Herstellung unter beidseitiger g0 | Zeile1
Verwendung Beplankung aus
brennbarer Bau- Holzspanplatten e 7 |/\] o S
stoffe der Klassen
B1 oder B2 min. bh = 40/80 mm
FE0-AB Feuerwiderstands- Metallstdnderwand | Feuerhemmend nicht klassifiziert,
dauer =60 min, mit beidseitiger und in den IO O I T T T LTI 10 | -aber in Anlehnung
Herstellung des Beplankung aus wesentlichen : 25 | an DIN 4102-4,
Bauteils in den Gipskarton- Teilen aus Tab. 48,
wesentlichen Feuerschutzplatten | nichtbrennbaren 9 Zeile 1 und 2
Bestandteilen " aus | und zusétzlicher Baustoffen LS 12:
nichtbrennbaren furnierter T T T T T 10
Baustoffen Spanplatte
F90-A Feuerwiderstands- | Betonwand aus Feuerbestandig — = - — 10 Ausnutzungsfaktor
dauer =90 min, MNormalbeton und aus > 2, ’ = ~ o, =05
Herstellung des nichtbrennbaren : // P Y L - DIN 4102-4,
Bauteils Baustoffen W A S e Pl 20140y ag,
ausschlieBlich aus P A /-'/ A L ) ‘ Zeile 1.1.2, 1.2.2
nichtbrennbaren = e - -
Baustoffen &1
F30-B Feuerwiderstands- | tragende Holz- Keine DIN 4102-4,
dauer = 90 min, stdnderwand mit durchgéngig Tab. 51,
Herstellung aus Beplankung aus gebrauchliche Zeile 10
brennbaren Holzwerkstoff- Bezeichnung,
Baustoffen der platten ZT.,
Klasse B1 oder B2 feuerbestéandig
FO0-AB Feuerwiderstands- Stahlstitze mit Feuerbesténdig Stahlstitze mit
dauer =90 min, einer Bekleidung [ Bekleidung aus
Herstellung des aus Massivholz | Brettschichtholz-
Bauteils in den Bohlen d = 80 mm,
wesentlichen beispielsweise
Bestandteilen " aus anwendbar in der
nichtbrennbaren Sanierung/
Baustoffen Rekonstruktion
alter Gebaude,
Nachweis erforder-
lich, z.B. durch
o === Versuch oder
Rechnung

Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf Dammstoffe aus Mineralfasern mit einer Rohdichte >_ 40 kg/m' (wenn nichts anderes angegeben ist).

' Zu den wesentlichen Teilen gehéren:

a) alle tragenden oder aussteifenden Teile, bei nichttragenden Bauteilen auch die Bauteile, die deren Standsicherheit bewirken (z. B. Rahmenkonstruktionen von nicht-

tragenden Wanden).

b) bei raumabschlieBenden Bauteilen eine in Bauteilebene durchgehende Schicht, die bei der Prifung nach dieser Norm nicht zerstért werden darf.

Bei Decken muf3 diese Schicht eine Gesamtdicke von mindestens 50 mm besitzen; Hohlrdume im Inneren dieser Schicht sind zuléssig.

Bei der Beurteilung des Brandverhaltens der Baustoffe kdnnen Oberflachen-Deckschichten oder andere Oberflachenbehandlungen auR3er Betracht bleiben.
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Die o.a. Modifizierung der Klasseneintei- 3 P A i O S O B R S T ; 2
|ungen erscheint mehr als sinnvoll, da I I I ||||||f|-——-
dadurch Widerspriiche ausgeraumt wer- 3,_-/ )\ 4 /K K y ;ﬂ 4 \ .’]

den konnen. Theoretisch konnte derzeit ' / VIEA N

bel der bauaufsichtlichen Forderung .feu- 5 )

erbestandig" eine tragende Wand (F90-
AB) aus einer Stahlkonstruktion mit beid-
seitiger Beplankung aus Holzwerkstoff-
platten hergestellt werden. In diesem Fall
besteht eine brennbare Oberflache, die
eine direkte zusatzliche Brandlast dar-
stellt und im Brandfall unmittelbar zur
Brandweiterleitung beitragen kann. Die
tragende Konstruktion selbst weist nach
Wegfall der schiitzenden Beplankung
( Brandeinwirkung, nicht zuléassige Veran-
derung durch die Nutzer) praktisch keine
Feuerwiderstandsdauer auf.

Die in Bild 2.4 dargestellte Konstruktion
(F90-B mit nichtbrennbarer Oberflache)
koénnte hier nicht eingesetzt werden,
obwohl sie sich nicht unmittelbar am
Brandgeschehen beteiligen wird. Bei ent-
sprechender Dimensionierung der Holz-
konstruktion kann diese selbst bei Weg-
fall der Bekleidung noch uber eine Feuer-
widerstandsdauer >_ 30 Minuten verfligen.
Es ist darauf hinzuweisen, daf3 die Ver-
wendung von BA-Konstruktionen in
begrindeten Einzelfallen méoglich ist.
Auch wenn die Regelungen der jeweili-
gen Landesbauordnung der Verwendung
entgegenstehen, kann z.B. durch eine
Zustimmung im Einzelfall die oberste
Bauaufsicht Abweichungen gestatten
bzw. die untere Bauaufsichtsbehérde
eine Befreiung nach § 67 MBO erteilen,
vgl. Abschnitt 3.3.

Beurteilungskriterien fur die
Feuerwiderstandsfahigkeit

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bau-
teilen wird in Deutschland entsprechend
DIN 4102 in den Teilen 1 - 18 beurteilt. In
dieser Norm sind alle Prifanforderungen
und Prifgrundsatze beinhaltet, vgl. Ab-
schn. 2.5, Die Feuerwiderstandsdauer
eines Bauteils ist im wesentlichen von
den folgenden Kriterien abhangig:

Brandbeanspruchung

- einseitig

- mehrseitig

verwendeter Baustoff oder Baustoff-

verbund

- Holz

- Beton

- Stahl

- Stahl - Beton - Verbund usw.
« Bauteilabmessungen

- Querschnittsabmessungen

- Schlankheit

- Achsabstande usw.

1 Gipskartonfeuerschutzplatte, d = 12,5 mm
2 Zementgebundene Spanplatte, d = 16 mm

Bild 2.4

bauliche Ausbildung

- Anschlusse

- Auflager

- Halterungen

- Befestigungen

- Fugen

- Verbindungsmittel usw.
statisches System

- statisch bestimmtes System

- statisch unbestimmtes System

- einachsige Beanspruchung

- mehrachsige Beanspruchung

- ungewollte Einspannungen usw.
Ausnutzungsgrad der Festigkeiten der
verwendeten Baustoffe infolge aul3e-
rer Lasten

Anordnung von Bekleidungen

- Ummantelungen

- Putze

- Unterdecken

- Vorsatzschalen usw.

Besonders wird unterschieden, ob es
sich um ein raumabschlieRendes oder
nicht raumabschlieRendes Bauteil han-
delt.

Bei raumabschlieRenden Bauteilen ist
die Feuerbeanspruchung nur einseitig
vorhanden, nicht raumabschlielRende
Bauteile werden mehrseitig vom Feuer
beansprucht.

Einige Beispiele fiir Beanspruchungs-
arten:

Deckenbalken mit oberer Bohlenbe-
plankung, d = 50 mm , doppelt gespun-
det. Decke als Gesamtbauteil raumab-
schlieBend. Brandbeanspruchung der
Decke als Bauteil einseitig, des Bal-
kens als Element des Bauteils 3-seitig.

150

Bild 2.6  Brandbeanspruchung einer sichtbaren

Balkenlage

3 Mineralwolle, d = 100 mm, p = 25 kg/m' bzw.
,Homatherm"-Platte, d = 100 mm

4 Holzsténder, b/h = 60/100 mm

Wandquerschnitt einer mdglichen BA - Bauweise

freistehende Stltze innerhalb eines
Innenraums, nicht raumabschlieRend.

freistehend
vierseitig

200
‘=€D

@ vor einer Wand
dreiseitig

in einer Wand
zweiseitig

in einer Wand
einseitig

Bild 2.5  Brandbeanspruchung einer Stiitze
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ta Auf3enwand, Breite <_I,0 m, nicht raum-
abschlie3end, Brandbeanspruchung 2-

seitig.
nicht rau;nabschlielsende Aulenwand

L £10m,

nicht raumabschliefende Innenwand

Bild 2.7  NichtraumabschlieBende AuBenwand

e AuBenwand, Breite zwischen Offnungen
> 1,0 m, raumabschlieBend, Brand-
beanspruchung einseitig von innen oder
von aub3en.

raumabschliefende AuBenwand

!! PV ZZ77 7z ——

>10m__,

Bild 2.8 RaumabschlieBende AuBenwand

Auf den Unterschied zwischen raumab-
schlieRenden und nicht raumab-
schlieBenden AuRenwéanden wurde be-
reits hingewiesen. Es ergeben sich bei
entsprechend DIN 4102-4 klassifizierten
Wandbauteilen in Holzbauweise unter-
schiedliche Wandaufbauten. In Bild 2.9
sind vergleichsweise ein Wandaufbau aus
Tabelle 50 und ein Wandaufbau aus Tabel-
le 51 der DIN 4102-4 gegeniibergestellt.
Die signifikanten Unterschiede bestehen
in den notwendigen Plattendicken und
der Da&mmschicht.

I nstallationen in den Hohlraumen sind

2.9 dargestellt sind nach DIN 4102 - 4,
Abs. 4.1.6.2 ohne weitere Priifung zulés-
sig, massive Leitungsbiindel oder zahl-
reiche Mehrfachsteckdosen kénnen aber
zu einer Veranderung der Feuerwider-
standsdauer der Bauteile fihren.

Der gegeniiberliegende Einbau von
Dosen ist bei den hier behandelten Bau-
arten nicht zulassig.

NichtraumabschlieBende Wand

[ O I O I O

T2 —
20 O ) I H [

1 Holzwerkstoffplatte, d = 25 mm,
Mindestrohdichte p = 600kg/m?

2 Vollholz, Mindestmafie 50 x 80 mm

Brandschutztechnisch ist keine Dammschicht

erforderlich

zuldssige Beanspruchung im Holz:
zul. op=2,5 N/mm?

RaumabschlieBende Wand

1 Holzwerkstoffplatte, d = 13 mm
Mindestrohdichte p >_ 600kg/m'

2 Vollholz, MindestmaRRe 40 x 80 mm

3 Dammschicht, d > 80 mm, p >_ 30kg/m'

zuléssige Beanspruchung im Holz:
zul. aD=2,5 N/mml

gesondert zu priifen. Steckdosen, Schal- Bild 2.9  Vergleich raumabschlieRende und nicht
terdosen und Verteilerdosen wie in Bild raumabschlieBende AuRenwand
Tabelle 2.3 Bezeichnung der Feuerwiderstandsklassen
Bezeichnung der Bauteile Anforderungen
Feuerwiderstandsklasse enthalten in
F Wwande, Decken, Dacher, Stiitzen, Trager DIN 4102-2
W nichttragende Aufl3enwande DIN 4102-3
T Feuerschutzabschliisse, z.B. Tiren DIN 4102-5 )
G nicht isolierende Verglasungen DIN 4102-13 )
F isolierende Verglasungen DIN 4102-13 ")
L Laftungsleitungen DIN 4102-6
K Brandschutzklappen DIN 4102-6 *)
S Kabelabschottungen DIN 4102-9 %)
R Rohrleitungen DIN 4102-11
| Installationsschachte DIN 4102-11
E Funktionserhaltklasse elektrischer Leitungen DIN 4102-12

*) zulassungspflichtig

10
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Bezeichnungen von
Feuerwiderstandsklassen

Wegen der unterschiedlichen Funktionen
der Bauteile werden unterschiedliche
Klassifizierungsarten verwendet denen
nach DIN 4102 eine Reihe unterschiedli-
cher GrofRbuchstaben als Kurzzeichen
zugeordnet sind:

9 flir Wande, Decken, Déacher, isolieren-
de Verglasungen und Einzelstabe die
Klasse F,

o fur nicht temperaturisolierende Vergla-
sungen die Klasse G,

9 fur Turen die Klasse T, usw.

Tabelle 2.3 gibt einen Uberblick iiber die
unterschiedlichen Bezeichnungen und
die wesentlichen Anforderungen an die
entsprechenden Bauteile.

Exakt unterscheiden muf3 man die Feuer-
widerstandsklassen von Verglasungen
und anderen Feuerschutzabschliissen
wie Turen.

Bei Verglasungen unterscheidet man die
Klassen F xx und G xx. Die Verglasun-
gen weisen unterschiedliche Eigenschaf-
ten zur Verhinderung des Warmedurch-
gangs bei einseitiger Brandbeanspru-
chung auf.

Wahrend G-Verglasungen die Warme-
strahlung baupraktisch gesehen unge-
hindert durchlassen, erfullen F-Vergla-
sungen die Kriterien der zuldssigen
Erhdhung der Oberflachentemperatur
auf der dem Feuer abgewandten Seite
(AT < 140 K im Mittel und < 180 K maxi-
mal). Sie wirken daher wie Wande.

Von Bedeutung ist die Unterscheidung
wegen der Anordnung von Fenstern in
Rettungswegen oder in Eckbereichen von
Gebauden zur Verhinderung eines Feuer-
Ubersprungs, n Fluren, die als Rettungs-
wege dienen, sind G-Verglasungen im all-
gemeinen nur als sogenannte ,Oberlicht-
Verglasungen zulassig. Die Einbauhdhe
der Unterkante der Verglasung muf3 min-
destens 1,80 m Uber FuR3boden liegen
(vgl. auch Abschnitte 3 und 4).

Der Einbau brennbarer Baustoffe im
Strahlungsbereich von G - Verglasungen
ist im allgemeinen nicht zulassig, aller-
dings durfen die Rahmenkonstruktionen
sowohl von F- als auch von G-Verglasun-
gen und von Feuerschutztiiren aus Holz
gefertigt werden.

Die Zulassungen der Bauteile beziehen
sich immer auf den Einbau in einer
bestimmten Wandkonstruktion.
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Abbrandraten von Holz- und
Holzwerkstoffen

Einzelne Bauteile aus Holz wie Stitzen
oder Unterzuge, werden wie die Einzel-
tragglieder aller anderen Baustoffe in die
Feuerwiderstandsklasse F xx eingestuft.
In DIN 4102-4 sind hierzu Tabellen ange-
geben, in denen die Mindestabmessun-
gen der Bauteile in Abh&ngigkeit von der
statischen Beanspruchung angegeben
werden. DIN 4102-4 enthalt kein
Rechenverfahren fir die Bemessung der
Bauteile im Brandfall.

Die Tabellen wurden jedoch mit einem all-
gemein anerkannten Rechenverfahren
erstellt, dem im wesentlichen die verein-
barten Abbrandraten zugrunde liegen.

Sie beschreiben die Abnahme des Holz-
querschnitts in Folge Brandeinwirkung in
Abhangigkeit von der Zeit. Tabelle 2.4 gibt
einen Uberblick tber diese vereinbarten
Abbrandraten.

Mit den festgelegten Abbrandraten kén-
nen die Restquerschnitte nach einer
bestimmten Brandbeanspruchungsdauer
berechnet werden.
Der verbleibende Restquerschnitt wird
bemessen und muf die im Brandfall vor-
handenen Belastungen aufnehmen kén-
nen. Ein vierseitig beanspruchter Quer-
schnitt, wie der in Bild 2.10 dargestellte
Stitzenquerschnitt, besitzt damit noch
eine Restbreite nach 30 Minuten Brand-
beanspruchung von
b(tf=30 min) =160 mm-30 x0,7 x2
=118 mm.

Bild 2.10 Temperaturverlauf fur 4seitig
beanspruchten Querschnitt [aus 0.2.1

Die Abschatzung der wahrend der
gewilnschten  Feuerwiderstandsdauer
ausfallenden Querschnittsteile kann fur
eine grobe Abschéatzung der notwendigen
Bauteilabmessungen verwendet werden.
Sofern man beim genauen Nachweis der
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Bild 2.11  Abbrandraten von Holzwerkstoffen, aus [0.1]

Tabelle 2.4 Vereinbarte Abbrandgeschwindigkeit

v in mm/min.
Holzart
Abbrand-
Randbeding- geschw. vin
Allgemein  ungen mm/min

1 BSH Nadelholz 0,7

einschl.
2 Vollholz Buche 0,8

Laubholz mit
3 Vollholz p>600kg/m3 0,56=0,70,8

auf3er Buche

Bauteile nicht auf DIN 4102-4 zuriickgrei-
fen moéchte, kann man das Rechenpro-
gramm BRABEM [2.4] anwenden. Dieses
Rechenprogramm beriicksichtigt die in
DIN 4102-4 zugrunde gelegten Algorith-
men und ermdglicht eine schnelle und
einfache Dimensionierung der Bauteile
fur unterschiedliche Feuerwiderstands-
klassen.

In Bild 2.11 sind die Abbrandraten fur
unterschiedliche Holzwerkstoffe angege-
ben. Es kann als grobe Orientierung die-
nen. FUr weitere Informationen siehe
Literaturstellen [0.1 und 0.2]

2.4 Beispiele zu Brandentstehung
Baustoff- und Bauteilklassen

Ein erster Versuch zur Betrachtung des
tatsachlichen Brandrisikos soll anhand
des in Bild 2.12 im Grundrif3 dargestellten
Wohnraums vorgenommen werden. Es

ist der Grundrif? eines Wohnzimmers in
einem Niedrig-Energie-Holzrahmenbau,
der entsprechend den planerischen
Angaben maébliert ist.

Im folgenden soll ein Vergleich vorge-
nommen werden, wie sich bei dquivalen-
ter Inneneinrichtung, jedoch verénderter
Konstruktion des Gebéaudes ein Brand
innerhalb der ersten 30 Minuten ent-
wickeln wirde.

Gleichzeitig soll anhand dieses Beispiels
dargestellt werden, welche Rolle die Bau-
stoffeigenschaften und die Bauteileigen-
schaften spielen und die Unterschiede
erlautert werden.

Es sollen fiktiv zwei unterschiedliche
Gebaudekonstruktionen - Holzbau und
Massivbau - untersucht werden. Die Kon-
struktionen sind in Bild 2.13 dargestellt.

Bild 2.12  Beispiel - Grundriss zur Darstellung eines

fiktiven Brandes

1
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Szenario

Im Zeitschriftenkorb neben der Sitzgarni-
tur entsteht durch Fahrlassigkeit ein
Brand mit einer zuerst unmittelbar betrof-
fenen Brandlast von ca. 5 kg Zeitschrif-
tenpapier, dies entspricht einer rechneri-
schen Brandbelastung von 0,26 kwh/M!:
bezogen auf die Grundflache des
Raumes.

Die Fenster des Raumes sind bei Aus-
bruch des Brandes geschlossen. Die
Tiren zur Kiiche und zum angrenzenden
Flur sind als Vollblattiiren ausgefihrt. Sie
sind ebenfalls geschlossen.

Innerhalb der ersten 5 - 10 Minuten ent-
wickelt sich aufgrund der unmittelbar
betroffenen Brandlast ein Rauchvolumen
von ca. 5000 m3. Die Verrauchung des
Raumes bis zu einer verbleibenden
Resth6he von ca. 1 m tritt erfahrungs-
gemaf innerhalb von 2 Minuten ein [2.1].
Die Uberlebenschancen einer auf dem
Sofa eingeschlafenen Person sind bereits
zu diesem Zeitpunkt gering. Ebenso ist
eine Rettung ohne schweren Atemschutz
kaum noch méglich.

Es soll nun abgeschétzt werden, wie sich
dieser Brand weiter entwickeln wird. Die
beteiligte Brandlast nach einem Flam-
menibersprung ergibt sich in den folgen-
den Minuten aus der im Raum befindli-
chen Menge brennbarer Baustoffe. Eine
Abschatzung erfolgt in Anlehnung an
DIN V 18 230 - 1. (Hinweis: DIN 18230-1
gilt ansonsten nicht fur Wohnbauten !).

Tabelle 2.5 Vergleich der rechnerischen Brandbe-
lastung gr,u im betroffenen Raum

[kWh/ml]
Bauteil oder Massiv- Holzbau
Einrichtung bau
Sitzecke mit Sessel 36,9 36,9
Holztisch 54 54
Bucherregale 10,7 10,7
;[é?llrz:ertlsch mit 17.9 17.9
Eichenparkett / ,
DIN 280-1
BSH-Unterzug / 6,7
Stahlunterzug 0 /
Summe 70,9 77,6

Das Eichenparkett bleibt nach DIN
18230-1, 6.4.3 unberiicksichtigt, da es
sich um einen schwerentflammbaren
FuRRboden ohne Hohlraume handelt.

Eichenparkett nach DIN 280-1 oder DIN
280-2 istin DIN 4102-4, 2.3.1, als B1-
Baustoff klassifiziert.
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Aufgrund der oben angefuhrten Tabelle
ist ersichtlich, daf3 in einem Massivge-
baude lediglich der Unterzug der Balken-
lage nicht vorhanden wére. Die Balkenla-
ge selbst ist durch die Bekleidung
geschiitzt.

Der Gesamtunterschied AQ der unmittel-
bar beteiligten Brandlast gegeniuber
einem gleichartig eingerichteten Massiv-
gebaude betragt lediglich 8,6 %.

Unterschied Massivbau - Holzbau

In der entscheidenden, ersten halben
Stunde des Brandes ist es nahezu unbe-
deutend, ob die Konstruktion eine Holz-
konstruktion oder eine Massivkonstrukti-
on ist.

Durch die Innenbekleidung des Holzbaus
aus Gipsbauplatten kann eine Brandwei-
terleitung tber die Oberflache nicht erfol-
gen. Die Gipsbauplatten erreichen eine
Durchbranddauer von ca. 30 min. und
sind nichtbrennbar. Die Wandoberflache
beteiligt sich wie der Putz der Beton-
decke nicht am Brandgeschehen. Die
Verhinderung der Brandausbreitung Uber
die Oberflachen tragt wesentlich zur Ein-
dammung bzw. Loschbarkeit von Bran-
den bei, vgl. auch [2.5].

Interessant ist eine Bewertung der Unter-
zluge:

Der Brettschichtholzunterzug der Holz-
konstruktion erhéht die Brandlast im
Raum. Trotz fehlender Anforderungen
wird er wegen seiner statisch erforderli-
chen Dimensionierung in einem naturli-
chen Brand mindestens 45 Minuten feu-
erwiderstandsfahig sein.

Der unbekleidete Stahltrager der Massiv-
konstruktion hingegen versagt mdglicher-
weise nach wenigen Minuten oder scha-
digt die angrenzenden Bauteile durch
grof3e, thermisch bedingte Verformun-
gen. Der vermeintliche Vorteil einer nicht-
brennbaren Konstruktion relativiert sich
dadurch sehr schnell.

2.5 Bauaufsichtliche Anforderungen
und Normen

In der Bundesrepublik Deutschland ist
das Bauordnungsrecht nach wie vor Lan-
derrecht. Um dennoch eine einiger-
maf3en gleichartige Gesetzgebung zu
ermdglichen, wurde durch eine gemein-
same Arbeitsgruppe der Lander (ARGE-
BAU) eine Musterbauordnung (MBO) fir
die L&nder der Bundesrepublik Deutsch-
land erarbeitet und fortgeschrieben. Die
derzeitige Fassung entspricht dem Stand

Dezember 1993 [2.6]. Der Grundsatzpa-
ragraph, der die generellen Forderungen
des Bauordnungsrechts (Schutzziele)
enthalt, ist der 83 der Musterbauordnung.
Er lautet vereinfacht:

~Bauliche Anlagen sind so anzuord-
nen, zu errichten, zu andern und
Instand zuhalten, daR die offentliche
Sicherheit oder Ordnung, insbesonde-
re Leben oder Gesundheit oder die
naturlichen Lebensgrundlagen, nicht
geféhrdert werden."

Entsprechend dieser generellen Forde-
rungen, gilt der 83 der Musterbauordnung
als die materiell rechtliche Grundnorm
und Generalklausel des gesamten Bau-
aufsichtsrechtes. Er enthalt die Gesetzes-
grundlage der Forderung nach Abwehr
von Gefahren flr die 6ffentliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere fir
Leben und Gesundheit. In der neuen
MBO ist weiter ein Absatz tUber die Bau-
produkte erganzt worden. Er lautet:

~Bauprodukte durfen nur verwendet
werden, wenn bei ihrer Verwendung
die baulichen Anlagen bei ordnungs-
geméaler Instandhaltung wéahrend
einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anfor-
derungen dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes erfilllen und
gebrauchstauglich sind."

Diese beiden Absatze des § 3 sind aus-
nahmslos in die Landesbauordnungen
Ubernommen worden.

Die Landesbauordnungen sind Landerge-
setze, die auf der Grundlage der Muster-
bauordnung erstellt wurden und durch
landesspezifische Regelungen erganzt
oder erweitert worden sind.

Die Generalklausel des § 3 wird in den
Bauordnungen durch allgemeine Anfor-
derungen, z. B. an das Baugrundstiick
und an Bauarten néher bestimmt. Dem-
entsprechend enthalten die Landesbau-
ordnungen neben Grundsatzparagraphen
zur Standsicherheit oder zum Wéarme-
und Schallschutz, auch einen Grundsatz-
paragraphen Uber den Brandschutz. Als
Beispiel wird der Wortlaut des § 17 der
Musterbauordnung (MBO) vom Dezem-
ber 1993 [2.6] herangezogen.

MBO § 17 (1): ,Bauliche Anlagen,
sowie andere Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des § 1, Abs. 1, Satz 2
missen so beschaffen sein, dal® der
Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren
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Holzbauweise
AuBenwand
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1. Tapete (B2) /
2. Gipsfaserplatte (A2) d= 12,5 mm
3. Holzwerkstoffplatte B2) d=10 mm
4. Holzstander (B2) b/h= 60/80 mm
5. Dammung (B2, B1, A2) d= 80 mm
6. Leitungsinstallation !
7. Konvektionsschutz (B2) /
B. tragende Holzwerkstoffplatte  (B2) d= 18 mm
9. Holzsténder (B2) b/h= 60/160 mm
10. DAmmung (B2, B1, A2) d= 160 mm
11. bit. Holzfaserplatte (B2) d= 22 mm
12. beliebige Fassade (B2)
Decke
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1. Gipskartonplatte (A2) d=125 mm
2. Lattung (B2) bih= 24/60 mm,
e= 333 mm
3. Rieselschutzpappe (B2) /
4. Dammung (A2) d= 100 mm
5. Deckenbalken (B2) b/h = 80/220 mm
6. Holzwerkstoffplatte (B2) d= 22 mm
7. Trittschallddmmung (B1, A2) d= 40 mm
8. Zementestrich (A1) d= 60 mm
9. Fertigparkett Buche (B2) d=15 mm
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Bild 2.13 Konstruktionsaufbauten Wand und Decke fir Holz- und Massivbauten

Massivbauweise

AuBenwand

1. Tapete (B2) /

2. mineralischer Putz (A1) = 20 mm
3. porosierter Ziegel (A1) =365 mm
4. Warmedammverbundsystem  (B1) = 60 mm

nach DIN 18550-3

Decke

/ LA P

4— ki o

1. mineralischer Putz (A1) d= 15mm

2. Beton B25 (A1) d= 160 mm

3. Trittschalldémmung (B1, A2) d= 40 mm

4, Zementestrich (A1) d= 60 mm

5. Fertigparkett Buche (B2) = 15mm

Schnitt A-A
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sowie wirksame Loscharbeiten durch-

gefuhrt werden kénnen. Geregelte Sonstige
(2) Baustoffe, die auch nach der Ver- Bau- Nichtgeregelte Bauprodukte Bau-
arbeitung oder dem Einbau noch produkte produkte
leicht entflammbar sind, dirfen bei

der Errichtung und Anderung bauli-

cher Anlagen sowie anderer Anlagen ¢ $ ¢

und Einrichtunge_n im Sinne des § 1, Keine

Abs. 1, Satz 2 nicht verwendet wer- aaRdT Bauﬁm?}ukte Bauprodukte

den. o oder Bregeliis nach =P

(3) Jede Nutzungseinheit mit Aufent- Abweichung A?E Liste C

haltsraumen muf in jedem Geschol3 von A/1

Uber mindestens zwei von einander

unabhangige Rettungswege vom

Freien aus erreichbar sein. Der erste # ¢ * +
Rettungsweg muf3 in Geschossen, die A 4 .
nicht zu ebener Erde liegen, tber min- TeE{I;niglcr:]he Aligemeine Allgemeine Zustimmun Ve:ffér;ad

svees;edrzz glrn_?_rr\eTprgzp(eg rmeArEt;T)- nacthau- bauaufsichtl. bauaufsichtl. genim barkeits-
N ; ’ regelliste Zulassungen Priufzeugnisse Einzelfall nachweis

fuhren; der zweite Rettungsweg kann A1 erforderlich
Uber Rettungsgerate der Feuerwehr

an von dieser erreichbaren Stellen ¢ 4 i

oder Uber eine weitere notwendige -

Treppe fiihren. Ein zweiter Rettungs- . Kein

weg ist nicht erforderlich, wenn der . g ; Uboranstia-
erste Rettungsweg tiber einen Trep- Ubereinstimmungsnachweisverfahren muﬂU%g%aCh-
penraum fuhrt, in den Feuer und erforderlich
Rauch nicht eindringen kénnen

(Sicherheitstreppenraum). Die Ret- l ¢

tungswege in den Geschossen zwi- :

schen Nutzungseinheiten und not- . Kein

wendigen Treppenraumen miissen so oo _ - Ubereinstim-

angeordnet und beschaffen sein, daR Ubereinstimmungszeichen ,.U g;llj;r]g:n

diese sicher erreicht werden konnen. erforderlich
Die Gesamtlange der Rettungswege

von jeder Stelle eines Aufenthaltsrau- L i
mes bis zum Treppenraum oder bis

zum Freien darf 35 m nicht tUber-

schreiten.

(4) Gebaude, deren zweiter Rettungs- Nach bauaufsichtlichen Vorschriften verwendbar

weg Uber Rettungsgerate der Feuer-

wehr fuhrt und bei denen die Ober-

kante der Brustungen notwendiger
Fenster oder sonstiger zum Anleitern
bestimmter Stellen mehr als 8 m iber
der Gelandeoberflache liegt, durfen
nur errichtet werden, wenn die erfor-
derlichen Rettungsgeréte von der
Feuerwehr vorgehalten werden.

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach
Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu schwe-
ren Folgen fuhren kann, sind mit dau-
ernd wirksamen Blitzschutzanlagen
zu versehen."

Die allgemeinen Anforderungen, fir die
Standsicherheit, den Warmeschutz, den
Schallschutz oder den Brandschutz wer-
den in den Bauordnungen nur fur den
Brandschutz weiter konkretisiert.

Waéhrend z. B. fir den Warmeschutz von
Wanden auf die Anforderungen der War-
meschutzverordnung  zuruickgegriffen
wird, werden bezuglich des Brand-
schutzes konkrete Anforderungen ge-
stellt, die auf genauen Prifverfahren, Er-
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Bild 2.14 Nachweisverfahren fir Bauprodukte [aus 3.4]

fahrungen, aber auch anerkannten tech-
nischen Regeln anderer Fachbereiche
beruhen.

Bezuglich baulicher Anlagen normaler Art
und Nutzung werden z. B. Anforderungen
gestellt an

die Lage eines Geb&udes auf dem
Grundsttck mit notwendigen Zugan-
gen, Zufahrten, Bewegungsflachen und
Abstandsfléachen,

die Grof3e der Brandabschnitte,

die Ausgestaltung der Rettungswege,
z.B. die zulassige Lange von Fluren
und die zu verwendenden Baustoffe.

Weiter werden eine Reihe von Einzel-
vorschriften zum Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen gegeben.

Die Anforderungshéhe wird in den Bau-
ordnungen in Abhangigkeit von der
GroRe eines Geb&udes und seiner Nut-
zung festgeschrieben.

In den Landesbauordnungen werden
daher im Gesetzestext konkrete Bauteilan-
forderungen wiedergegeben, z.T. in Form
der Angabe der Feuerwiderstandsklasse
entsprechend DIN 4102 unter Verwen-
dung der dort tiblichen Kurzbezeichnung.

Gleichzeitig werden, ebenso wie bei den
meisten Sondervorschriften im Gesetzes-
text die Begriffe feuerhemmend und feu-
erbestandig verwendet. Im Regelfall mit
folgender Zuordnung:

Feuerhemmend entspricht  F30-B
Feuerbestandig entspricht ~ F90-AB
Feuerbestandig und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen entspricht F90-A
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In einzelnen Féllen, z. B. im § 34, Abs. 6
der Hessischen Bauordnung (Wéande von
Treppenrdumen), werden auch noch die
Begriffe

Feuerhemmend und aus nichtbrenn-

baren Baustoffen entspricht = F30-A
oder
Feuerbestandig entspricht F90-B

verwendet.

Die Zuordnung der Begriffe feuerhem-
mend bis feuerbesténdig zu den Klas-
seneinteilungen der DIN 4102 wird in
den Einfuhrungserlassen der jeweiligen
Lander zur Norm DIN 4102 angegeben,
vgl. Tabelle 2.2. Diese Einfihrungserlas-
se entsprechen der bauaufsichtlichen
Einfiihrung der Norm als allgemein aner-
kannte Regel der Technik als Einfuhrung
der Technischen Baubestimmung,
soweit Prifbestimmungen enthalten
sind, und als Richtlinie fir die Uber-
wachung.

Die bauaufsichtliche Einfuhrung der
Norm bedeutet damit konkret, daf3 die
Nachweise der Feuerwiderstandsféhig-
keit von Bauteilen entsprechend DIN
4102-4 gefuhrt werden kénnen, ohne
daf? weitere Nachweise erforderlich
sind.

Dieser Zusammenhang ist in Bild 2.15 im
unteren Bereich dargestellt.

Nach neuerem Recht bezeichnet man die
oben beschriebenen Bauprodukte als
geregelte Produkte.

Sie entsprechen den in der Bauregelliste
A Teil 1 bekanntgemachten technischen
Regeln oder weichen von Ihnen nicht
wesentlich ab. DIN 4102 - 4 gehért zu die-
sen Regeln (vgl. Bild 2.14, linke Spalte).

Die Bauregelliste A gilt nur fur Baupro-
dukte im Sinn der Bauordnungen. Die
ordnungsgemalfie Herstellung ist durch
Ubereinstimmungs-Nachweisverfahren
zu dokumentieren.

Die technischen Regeln fur die Bemes-
sung und Ausfiihrung der Bauwerke, die
als Technische Baubestimmung bekannt-
gemacht sind, bleiben davon unberihrt.

Fur nichtgeregelte Bauprodukte dirfen
die Nachweise uber das Brandverhalten
von Baustoffen oder Bauteilen im bauauf-
sichtlichen Verfahren durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Priufzeugnis, eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine Zustimmung im Einzelfall
erbracht werden.

Neu sind die allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisse, die jedoch von aner-
kannten Priifstellen aufzustellen sind, die

Musterbauordnung

(MBO)

4 Bauliche Anlagen
g
"normaler” Art und Nutzung

} 4 Bauliche Anlagen

Verwaltungs- Landesbauordnung Durchflihrungs-
vorschrift (VV) (LBO) verordnung (DVO)

besonderer Art oder Nutzung

Wohngebaude

und Gebaude

vergleichbarer Nutzung

Versammlungsstatten, Garagen,
Geschaftshauser (Warenhauser),
Krankenhauser, Hochhauser,
Gaststatten, Hotels, Schulen,
Industriebauten

Technische
Baubestimmungen

Einfiihrungs
Erlasse

Richtlinien

=

DIN 4102, DIN 18 082, DIN 18 160

{ DIN 18 230

Bild 2.15 Ubersicht tiber die Aufteilung bauaufsichtlicher Brandschutzanforderungen, entnommen aus [0.1 ].

in einem Verzeichnis beim Deutschen
Institut fir Bautechnik (DIBt) gefuhrt wer-
den, vgl. Abschn. B. Sie durfen fiir Bau-
produkte erstellt werden, die in der Bau-
regelliste A Teil 2 gefiihrt sind.

Sonstige Bauprodukte werden in der
Bauregelliste C gefihrt. Fur sie sind
keine besonderen Nachweise aus bau-
ordnungsrechtlicher Sicht notwendig.
Im Gegensatz zu den Bauprodukten
nach Bauregelliste A ist daher fir diese
Produkte auch kein Ubereinstimmungs-
nachweisverfahren notwendig.

Fur sonstige Bauprodukte kénnen
aber durchaus allgemein anerkannte
Regeln der Technik bestehen, die bei
ihrer Verwendung zu beriicksichtigen
sind (Produkthaftung, VOB-Regeln,
Gewahrleistung usw.). Sie sind nur im
Sinne des Bauordnungsrechtes nicht
von Bedeutung.

Der Planer oder Bauleiter hat also bei der
Verwendung der Bauprodukte zu priifen,

ob sie uber einen Ubereinstimmungs-
nachweis verfiigen. Die Kennzeichnung
erfolgt durch das U - Zeichen. Sofern ein
Produkt nicht Gber das U-Zeichen verfiigt,
ist festzustellen, ob das Produkt in der
Bauregelliste C gefuhrt wird. Damit ist
kein Ubereinstimmungsnachweis erfor-
derlich. Andernfalls ist das Produkt aus-
zutauschen.

Die Bauregellisten werden regel-
maBig durch das Deutsche Institut
fiir Bautechnik verdffentlicht (vgl.
Abschn. 8).

Sonderverordnungen

Bei der Vielfalt der baulichen Anlagen die
bestehen oder neu errichtet werden, ist
es selbstverstandlich unmdglich, in einem
Gesetz wie der Landesbauordnung alle
Anforderungen fir alle Anwendungsberei-
che exakt zu spezifizieren. Allgemeine
weitere Regeln zur Durchfiihrung von
BrandschutzmaRhahmen  oder  zur
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Sicherstellung von Rettungswegen ent-
halten daher die allgemeinen Durch-
fuhrungsverordnungen (DVO) zu den
jeweiligen Landesbauordnungen.

Weiter wird unterschieden, in

bauliche Anlagen ,normaler Art und
Nutzung", worunter Wohngebdude
und Gebaude vergleichbarer Nutzung,
also z. B. Burogebaude etc., zu verste-
hen sind.

Entsprechend werden
bauliche Anlagen ,besonderer Art
oder Nutzung" unterschieden, z. B.
Versammlungsstatten, Schulen, Indus-
triebauten.

Eine Ubersicht ist in Bild 2.15 dargestellt
Fir die baulichen Anlagen besonderer
Art und Nutzung werden von den L&n-
dern Sonderverordnungen aufgestellt.
Die Anforderungen, die in diesen ab-
schlie3end und endgiiltig festgeschrieben
werden, sind verbindlich. Hiervon kann
nur auf dem Weg der Ausnahme oder
Befreiung abgewichen werden.

Gebaudehohe

Neben der Unterteilung in Gebaude nor-
maler und besonderer Art oder Nutzung
werden die Gebaude in Anlehnung an §
17 (4) MBO hinsichtlich der Hohe unter-
teilt.

Diese Einteilung beruht auf der Notwen-
digkeit der Anleiterbarkeit zur Sicherstel-
lung des zweiten Rettungsweges im
Zusammenhang mit dem im Regelfall bei
den Feuerwehren vorhandenem Gerat,
welches eine Anleiterbarkeit bis zu einer
Bristungshéhe von 8 m tber Gelande-
oberflache jederzeit zulaft.
Zwischenzeitlich ist man dazu tiberge-
gangen, die Einteilung nicht mehr von der
Brustungshéhe ( 8 m Uber Gelandeober-
flache), sondern von der Hohe des Ful3-
bodens des obersten Geschosses, in
dem Aufenthaltsraume vorhanden oder
mdglich sind ( 7 m) abhangig zu machen.
Diese Regelung bertcksichtigt implizit
eine regulare Brustungshdhe von ca. 1 m
und dient zur Einschrankung von Rechts-
unsicherheiten, die bei der Definition mit-
tels Brustungshdéhen immer wieder zu
verzeichnen waren.

Die Gebaude, deren FuRboden des ober-
sten Geschosses, das fur den standigen
Aufenthalt von Personen geeignet ist,
hoéchstens 7 m Uber der Geladndeober-
flache liegt, bezeichnet man als Geb&ude
geringer Hohe (GGH). Innerhalb dieser
Gebaude geringer H6he werden nach
Anzahl der Wohneinheiten bzw. nach
Nutzungsart weitere Unterscheidungen
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getroffen. In den meisten Bundeslandern
resultiert daraus eine Einteilung in funf
Gebaudeklassen, in Hessen wird derzeit
eine Einteilung in acht Geb&udeklassen
vorgenommen.

Die Landesbauordnungen

Wegen der nach wie vor differieren-
den Anforderungen in den einzelnen
Landesbauordnungen ist es drin-
gend erforderlich, sich bereits zu
Planungsbeginn mit den jeweiligen
Gegebenheiten des Landes vertraut
zu machen.

Zusammenfassungen der Brandschutz-
anforderungen fir die meisten Bundes-
lander kénnen Uber die ARGE HOLZ
e. V., Dusseldorf bezogen werden [2.7
bis 2.12].

Die fiir den Holzbau relevanten Anwen-
dungsbereiche bewegen sich im wesent-
lichen im Bereich der Geb&ude geringer
Hohe. Am Ende dieses Abschnittes wird
eine Gegenuberstellung der Anforde-
rungshohen einzelner Bauteile in den
einzelnen Bundeslandern vorgenommen.

Bedauerlicherweise wird der Uberblick
Uber die Brandschutzanforderungen in
der gesamten Bundesrepublik dadurch
weiter erschwert, daf? es nicht in allen
Bundeslandern beziglich baulicher Anla-
gen besonderer Art und Nutzung die glei-
chen Sondervorschriften gibt.

Diese Rechtsverordnungen entsprechen-
den Vorschriften gibt es als Mustervor-
schriften fur

Garagen,
Geschaftshauser,
Versammlungsstatten,
Verkaufsstatten,
Industriebauten,
Gaststatten und Hotels,
Krankenhauser,
Hochhauser,

Schulen und

Fliegende Bauten.

Nicht alle Bundeslander haben diese
Mustervorschriften in Landesrecht umge-
setzt.

Lichtenauer weist in [2.13] darauf hin,
daf bei fehlenden Sonderbauvorschrif-
ten die Bauaufsichtsbehérde im
Genehmigungsverfahren zu prifen
hat, ob die Anforderungen des Geset-
zes flr das jeweilige Gebaude ausrei-
chen oder ob Verschérfungen oder
Erleichterungen zulassig sind.

Ermessensspielraume

Es wurde bereits mehrfach erwéahnt, dal
bei der Vielfalt des Bauwesens gerade
beziiglich des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes in Gesetzen (z. B. LBO)
oder Verordnungen keine abschliel3en-
den Regelungen fur jeden Einzelfall ent-
halten sein kénnen.

Da diese Tatsache den legislativen Stel-
len bewul3t ist, sehen auch die Bauord-
nungen Mdglichkeiten vor, von den
~Regelvorschriften" abzuweichen, wenn
die Schutzziele auf andere Weise erreicht
werden kdnnen.

Man unterschiedet (in Anlehnung an
[2.13)]):

Ausnahmen als Abweichungen von
baurechtlichen Vorschriften, die als
Regel- oder Sollvorschriften aufgestellt
sind oder in denen Ausnahmen aus-
driicklich zugelassen sind. Ausnahmen
werden i. d. R. mit der Abgabe des Bau-
gesuchs implizit beantragt. Es besteht
ein Anspruch auf Genehmigung der
Ausnahme, da es einer Weisung an die
Behorden gleichkommt, wenn eine Vor-
schrift unter bestimmten Voraussetzun-
gen Ausnahmen vorsieht.

Beispiel: Entsprechend MBO § 26
missen AuRenwandbekleidungen ein-
schliellich der Dadmmstoffe und der
Unterkonstruktion aus schwerent-
flammbaren Baustoffen (B1) hergestellt
werden. Es wird jedoch die Ausnahme
zugelassen, dal? bei Geb&uden gerin-
ger H6he normalentflammbare Bau-
stoffe (B2) zugelassen sind, wenn
durch geeignete MalRnahmen eine
Brandausbreitung auf angrenzende
Gebaude verhindert wird, Grenzab-
sténde sind gesondert zu beachten.

Befreiungen sind Abweichungen von
zwingenden Vorschriften. Sie kbnnen
erteilt werden, wenn sie keine Grund-
forderungen zur Wahrung der 6ffentli-
chen Sicherheit sind.

Die Befreiung ist dem atypischen Ein-
zelfall vorbehalten, und auf einem
gesonderten Formular zu beantragen
und zu begriinden. Eine Befreiung ist
auch moglich, wenn einer zwingenden
technischen Vorschrift durch eine tech-
nisch gleichwertige Lésung entspro-
chen wird (Zustimmung im Einzelfall).

Beispiel: Verwendung einer Brettsta-
pelbauweise als Geschof3decke, die
nicht in DIN 4102-4 erfaf3t ist, deren
Nachweis aber rechnerisch erfolgen
kann.
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Da Ausnahmen und Befreiungen zu
begrindende Ermessensentscheidungen
sind, fallen diese Entscheidungen ver-
standlicherweise den verantwortlichen
Mitarbeitern, insbesondere der unteren
Bauaufsichtsbehorden, oft sehr schwer.
Es ist daher meist hilfreich, bei schwieri-
gen Fallen frihzeitig die Hinzuziehung
von Sachverstandigen vorzuschlagen.

Ausnahmen und Befreiungen sollten
in ein schlussiges Brandschutzkon-
zept integriert werden, vgl. Abschn. 3.

Weitere differenzierende Betrachtungen
sind notwendig fir:

Bestehende bauliche Anlagen, die
entsprechend friher gultigen Gesetzen
errichtet wurden aber nicht mehr den
Anforderungen  entsprechen.  Sie
machen teilweise Befreiungen erforder-
ich. Ein Einschreiten der Behdrden ist
nur moglich, wenn wegen einer Nut-
zungsanderung oder Aufstockung ein
Bauantrag notwendig wird, oder wenn
die Gefahr objektiv gegeben und erheb-
lich ist.

Alleine aus der Nichterfullung gelten-
der Vorschriften heraus sind Auflagen
der Behorden nicht gerechtfertigt.
Sofern aber zuséatzliche Anforderun-
gen notwendig sind, mussen diese
zweckméaRig und verhaltnisméafig
sein.

Fragen des Denkmalschutzes sind
gesondert zu berlcksichtigen.

Beispiel: Viergeschossiges Gebaude
aus der Grunderzeit mit Mietwohnun-
gen. ErschlieBung uber eine Holztrep-
pe, das Haus soll ohne Nutzungsande-
rung renoviert werden. Kein Eingriff der
Behdrde maoglich.

Bauliche Anlagen besonderer Art
und Nutzung erfordern im Normalfall
immer eine gesonderte, differenzierte
Betrachtung. Es kénnen besondere zu-
satzliche Anforderungen notwendig
sein oder Erleichterungen gewahrt wer-
den. Ein verandertes Anforderungsni-
veau kann auch ErsatzmafBnahmen
erfordern.

Beispiel: Produktionshalle einer Holz-
rahmenbaufirma, bei der ein durchge-
hender Brandabschnitt aus Fertigungs-
grunden zwingend erforderlich ist
(I 2 100 m). Bewertung des Gebaudes
nach DIN 18230, Kompensation des
herabgesetzten  Sicherheitsniveaus
wegen des zu grofRen Gebaudeab-
schnittes durch Brandmeldeanlage.

Industriebauten sind bauliche Anlagen
besonderer Art und Nutzung. Sie eignen
sich nicht fuir eine Beurteilung mit verall-
gemeinernden gesetzlichen Vorschriften.
Sie werden daher meist nach DIN 18230
- Baulicher Brandschutz im Industriebau -
beurteilt. Auf die Schwierigkeiten von

Rechenverfahren, wie in DIN 18230, wird
nachstehend gesondert hingewiesen.
Sofern hier Ermessensspielrdume voll-
sténdig ausgenutzt werden sollen, ist die
Hinzuziehung von Sachverstdndigen
zwingend erforderlich.

Bild 2.16 Leporello-Siedlung, Oldenburg. Verdichteter, kostengiinstiger Wohnungsbau in 8kologischer Holz-

rahmenbauweise. (Foto: Geyer, Oldenburg)

Bild 2.17 Die Vorfertigung der gro3formatigen Holzrahmenbauelemente erfordert durchgehende Hallen-
flachen (Werkfoto: Glunz AG)
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Tabelle 2.6 Zusammenstellung der Anforderungen in den Landesbaucrdnungen fiir Gebaude geringer Héhe (GGH) [2.14]

Bundesland Fassung (Abk.] | Gebaudetyp Bauteile
in reiner Holzbauw. méglich
bei. max. Hohe', Art der Wiénde, Pfeiler Wohnungs- Gebaudetrenn-/
Mutzung u. mind. Feuerwid. und Stiitzen trennwand abschluBwand
1 2 3 4 5 6 7 8
Musterbauordnung 21.06.96 (MBO) | a 2 VollG. 1 WE FO keine - -
b 7.00m 2 WE F a0 | Fague | GGH: F 30 | FooBam
[c | F 304 | bis unter Dach® | Brandwandz
Brandenburg 25.03.98 IBB) a 2 VollG. 2 WE FO keing - F 30 oder A
[e  700m unbegr  F30 | £ 308 be 2wy | GGH: FWD wie | F 30-B/F90-B
| c . [ F 304 | trag. Bauteile®" . Brandwand
Berlin 03.0097 | (8B) & 1 WE Fo keine GGH: FWD wie | -
mit Ande. b 2 WE F30 | F30 | trag. Bauteile' 12 | F G0-AB 1141
12.06.00 c [ F30 | ~3VG:F90-AB | Brandwand'
Baden-Wirttemberg 08.0895 @ (BW)  a 2 VOlIG. " et BW 1 WE Fo keine - F O/F 90-F 90/F 0
mit Ande. b unbegr  Fao | Fap-Be | FWD wie | F 30/F 90-F 90/F 30
LBOAVO 19.12.00 [e | Fan-ABo, | trag. Bauteile? | Brandwand
F gﬁ_Bi?‘}. £31]
Bayern 040897 (BY) & 2 VolIG. 2 WE Fo keine GGH: FWD wie | F 30/F 90-F 90/F 30
mit Ande. b 7.00m unbegr.  Fa0 | F30-B | trag. Bauteile? | F90-AB
24.07.98 ' ' |
Bremen 27.03.95 {HB) a 2 VollG. 1WE FO keine - -
b 7.00m 2 WE F 30 | Fagm | GaH: F 30 | Foo-Bo
o [ F 308 . bis unter Dach? . Brandwand?¥
Hessen 19.12.94 (HE) A/B 585 m bis 3 WE max F 30 keine 17 F 30-B F 30-B/F 90-B
c | [ keine' | Faoe [ Foo-A
D 7.00m 6 WE F 30 | Faos | F30-8 | F 30-B/F 90-B
E | | F 30-A/F 60-B F30-AF60-B | FO0-A
Hamburg 01.01.96 | (HH | a 7,00 m 2 WE F 30-B% 16117 F30-B+Bek. A | F90-AB/F 30F 90..,
mit Ande. b 700m | F 30-aB% " Foo-AB | Brandwand'®
11.07.97 ' | ' '
Meckienburg-Vorpommern 06,05.98 (M) a 2 VollG. 1 WE FO keing - -
‘b 700m 2 WE F a0 F30-B90 F30B | Fo0-AB™
¢ | Fao-Bu® ' F30-89 " Brandwand
Niedersachsen 13.07.95 (NS} a 2 VollG, 1 WE FO keine - -
mit Ande. b 7.00m 2 WE F 30 | Fagmm® F 30-821 | F 90-AB, F 30/F 90
06.10.97 c F 30-B4 F 30-B21 Biangwand
Mordrhein-Westfalen 01.03.00 {NW) | a 1WE FO keine = -
[ 6 7.00m 2 WE F 30 | F 3082 " Fapen | F 90-AB/F 30F 90
¢ | | F 304 ' Faoen F 90-AB
Rheinland-Pfalz 241198 (RP) | a 2 VollG. 1WE Fo keine = =
[ 7.00m 2(3WE  F30 | F30-Bo F 30-Bet F80-AB/F 30-F 90
c | | F30-8Y | Faoge | Brandwand/F 90
Schleswig-Holstein 10.01.00 (SH) a 2 \VollG. 1WE FO keine - -
s 700m 2 WE F 30 | £ 308 F 30-B | F90-AB
c | F3oBum | F30-89 | Brandwand
Sachsen 18.03.99 (SN a 2 VollG. 1 WE FO keine & =
‘b 7.00m 2 WE F 30 | Faoam | F30-B | F 90AB/F 30-F 902
c I F 309178 . F 30-B4 . Brandwand®
Saarland 27.03.96 {SL) a 2 \VollG, 1WE FO keine - -
VO mit AAnde. [ b 7.00m 2 WE F 30 | F30-Be | Fao-B F 90AB/F 30-F 90
08.07.98 [¢ | | F 3084 | F 3089 | Foo-A
Sachsen-Anhalt 23.06.94 (ST) a 2 VollG. 1 WE FO keine - -
b 7.00m 2WE F 30 | F 3082 | F30-B | Fa0AB
[e | | F 3084 | F 3089 [ Brandwand
Thiiringen 030694 (TH) | a 2 VollG. 1 WE Fo keine - -
b 7.00m 2 WE F 30 | F30-89 | F20-B | FaoaBen
€ . . F 30-B4 I F 30-B9 9 I Brandwand
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Abstandsflache

trag. Teile notw. Treppenraume Treppenraum Decken Déacher2#, Dach- mind. Grenzabstand
Treppen bzw., d. Wiande oberer Abschl, allgemein lber Keller | Uber ausgeb. DG | tragwerke Oberdl. d, AuBenw.

9 10 11 12 13 ! 14 15 16
keine - [l= . keine i keine keine | keine | GGH B2, wenn
keine = = | F30 F30 keine b, c: F 30-B, wenn Feueriiberschl. verh.”
A oder F 30-B . F 90, A-Bekl. I F 30, nicht Dach | F 20 I F 80 keine : giebelst. angeb. [ < 5mF 30 und B1
keine | keine = _' keine | F 30 keine : keine ~ GGH B2, wenn
A oder F 30-B GGH: FWD wie FWD Decke | F 30 F a0 | keine | b, c: F 30-B, wenn | Feuerlberschl. verh.”
A oder F 30-B ! trag. Bauteile="! [ Dach: keine!® |F 30 i F 90 keine | giebelst. angeb. <5mF 30-B
keine keine - keing | keine keine | keine allgemein B2,
keine ' keine E | F30-8 F 30-B | F30-B | b,c:F30-B,wenn | <5mF30-8
keine | F90-AB | FWDwDecke OG | F 30-B | Foo | F30-B | giebelst. angeb. | und B
keine keine | - keine keine | keine keine GGH keine
A oder Hartholz I F 30-B = l F 30-Bau | F 30-B30 keine?" I b.c: F 30-B, wenn [ > 25m
A | F90-AB = | F90-ABo. ' Fo0-ABo. keine?? | giebelst. angeb. '

F a0-Beasn F 90-B3n | |
keing keine FWD Decke | keine F 30-B | keine | 28 allgemein B2
AoderF30-B | GGH: FWD wie | Dach: keine's | F 30-B | F30-B | Fa0-8 2 s5m
. trag. Bauteile®” . I I [
keine | keine - keine keine keine keine GGH B2, wenn
keine | GGH: FWD wie  FWDDecke  F30 F 30 | keine | b,c:F30-B,wenn | Feueriiberschl. verh.”
AoderF30-B | trag. Bauteile?! | Dach: keine® F 30 F 80 [ keine - giebelst. angeb. | <5mF30undB1
keine F 30-B | keine | keine | F30-B keine keine allgemein B2
keine F 30-A/F 90-B keine i keine . F 30-B ! keine HI_FBO—B, wenn _ wénn 5m
A oder F 30-B F 30-B F 30-B | F30-8 F 30-B F 30-B | giebelst. angeb. Bei<5m
Aoder F30-B | F30-A/F 90-B F30-AF60-B | FAO-AF60-B | FO0-AF60-B | F30-AF60-89 |  F 30 und B1 (mind. 3 m)
- F 30-B + Bekl. A F 30-B | F30-graiim F 30-AB'7 [ keine | B225m
F 30AB | FO0-A + Bekl. A | F30-AB | F30-AB1S ! F 90-AB | F30-B'® F 30-8, wenn B
giebelst. angeb.
keine - - keine keine keine | keine B2 wenn 5m
keine I keine - ‘ F 30-B'& F 30-B ‘ keine I b, ¢: F 30-B, wenn [ bei<5m
Aoder FA0-B | F90-AB + Bekl. A | F 30, nicht Dach | F 30-B'® F 90-AB | keine | giebelst. angeb. | F30 und BY (mind. 3 m)'®
keine - - | keine keine keine keine aligemein B2
keine keine |~ | F 30-Be F 30-B keine b, c: F 30-B, wenn < 5mF 30 oder
A oder F 30-B F 90-AB + Bekl, A | F 30, nicht Dach | F 30-B™ F 90-AB keine | giebelst, angeb. A-Wand
keine | - - I keine | keine keine : keine | allgemein B2
keine | keine = | F30 F 30-B F 308 | b, c: F 30-B, wenn  bei3m
A | F 90-AB + Bekl. A | F 30, nicht Dach | F 30 | Fao-ae F 30 giebelst. angeb.
keine - = keine ' keing keine keine B2 wenn 5m
keine | keine | F30, nicht Dach ~ F 30-B | Fa0-B | keine | b,c:F30-B,wenn  bei<5m
AoderF30-B  F90-AB + Bekl. A | F 30, nicht Dach | F30-8 | F90-AB | keine giebelst. angeb. | F30und BI {mind. 3 m)
keine = | = keine | keine keine keine GGH B2, wenn
keine | keine - | F 30-B ; F 30-B keine [ b, €. F 30-B, wenn . Feueriiberschl. verh.”
Aoder F30-B | F30-B+ Bekl A F 30, nicht Dach | F 30-B F 30-B keine | giebelst. angeb. [ c5mFa0
keine = | keine | keine keing | keine | GGH B2, wenn
>3VG: A | F 30-B + Bekl. A F 30-B, nicht Dach| F 30-B F 30-B keine b, c: F 30-B. wenn Feueruberschl. verh.”
| oder F 90-AB% | F30-B, nicht Dach| F 30-B | F30-8 keine | giebelst. angeb. | <5mF30und B

keine - B keine | keine | keine | keine GGH B2, wenn
keine i keine = . F 30-B ! F 30-AB i keine i b, c: F 30-B, wenn . Feuerliberschl. verh.”
A oder F 30-B I F 90-AB i FWDwDecke OG?| F 30-B I F 90-AB [ keine I giebelst. angeb. | <5mF30und B1
keine = | - . keine  keine keine | keine | allgemein B2
keine keine F 30-B, gilt F 30-B F 30-AB keine b, c: F 30-B, wenn bei < 5m (mind. 3 m)
AoderF30-B | F90-AB | nichtf.d Dach | F30-B F 90-AB | keine | giebelst. angeb. " F 30 und B
keine - E keine keine | keine keine allgemein B2
keine | F90-AB + Bekl. A | F30-B, gilt F30-B | F30-aB | keine | b,c:F30-B,wenn  bei<5m (mind. 3m)
Aoder F30-B | F90-AB + Bekl, A | michtf. d. Dach | F30-B | Fg0-AB keine | giebelst. angeb. ' F 30 und B
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Erlauterungen
Gebéaude geringer Hohe

GGH sind Gebaude, bei denen der FuRboden eines Geschosses, in dem Aufenthaltsraume mdoglich sind, an keiner Stelle mehr als 7,00 m
uber der naturlichen oder festgelegten Gelédndeoberflache liegen darf, von der aus er Uiber die erforderlichen Rettungswege (z. B. Leiter
der Feuerwehr als 2. Rettungsweg) erreichbar ist: (Def. BW: Gebaude geringer Hohe sind Gebaude, bei denen in jeder Nutzungseinheit
in jedem GeschoR mit Aufenthaltsraumen mind. eine zum Anleitern geeignete Stelle nicht mehr als acht Meter Uber der Gelandeoberfla-
che liegt. Gebaude ohne Aufenthaltsraume stehen Gebauden geringer Héhe gleich.)

freistehende Wohngebaude geringer Hohe mit nicht mehr als zwei Wohnungen, die tber dem zweiten Geschof3

Wohngebaude mit Aufenthaltsraumen in nicht mehr als einem GescholR3, Wohngebaude mit nicht mehr als einer Wohnung mit Auf-
enthaltsraumen in nicht mehr als zwei Geschossen. Gebaude ohne Aufenthaltsraume mit einem Geschol bis zu 250 m2 GF.

Gebaude ohne Aufenthaltsraume mit mehr als einem GeschoR bis zu 100 mz. GF und h <- 15 m. Land- und forstwirtschaftliche

Bis zu zwei Wohnungen, soweit sie nicht tiber einem zweiten Vollgeschof3 Aufenthaltsraume haben konnen.

Freistehendes Wohngebaude, Wochenend- und Ferienhauser, mit nicht mehr als 2 Wohnungen, in denen keine Aufenthaltsraume

Wohngebaude, Wochenend- und Ferienhéuser mit nicht mehr als 3 Wohnungen, die nicht unter A fallen und bei denen der FuR3-
boden keines Geschosses, in dem Aufenthaltsraume vorhanden oder méglich sind, mehr als 5,85 m tiber der Gelandeoberflache

Sonstige Gebaude, die nicht unter A und B fallen und bei denen der FuBboden nicht mehr als 5,85 m tber der Gelandeoberflache

Gebaudeklassen:
MBO: a:  Freistehende Wohngebaude mit nicht mehr als einer Wohnung, deren Aufenthaltsraume in nicht
HB, MV, NS, mehr als 2 Geschossen liegen.
NW, RP, SH, SN, SL, ST, TH b: wWohngebaude geringer Hohe mit nicht mehr als zwei (TH, BB, BW, HB) Wohnungen.
c: Sonstige Gebaude geringer Hohe.
d: Gebéude, die hther sind als GGH, auRer Hochhéusern.
Brandenburg (BB): a:
keine Auftenhaltsrdume haben kénnen.
b Wohngebaude geringer Hohe.
c: Sonstige Gebaude geringer Hohe.
Berlin (BE): a’: freistehende Wohngebaude mit nicht mehr als einer Wohnung.
b*:  Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
c':  Sonstige Gebaude bis zu 3 Vollgeschossen.
Baden-Wirttemberg (BW): a:
Betriebsgeb. ohne Aufenthaltsraume.
b: Andere Gebaude geringer Hohe.
c: Sonstige Gebaude (bis zur Hochhausgrenze).
Bayern (BY): A
B:  Gebaude geringer Hohe (GGH)
C: Land- und forstwirtschaftl. sowie géartnerische Betriebsgebaude.
D: Gebéude, die héher sind als GGH, auRer Hochhéusern.
Hessen (HE): A
uber dem 2. Geschof3 moglich sind.
B:
liegt.
(o
liegt, d. h. solche, die nicht zum - auch nur zeitweisen - Wohnen dienen.
D:

Hamburg (HH): a

Wohngebéude, Wochenend- und Ferienhduser mit nicht mehr als 6 Wohnungen, die nicht unter A und B fallen und bei denen der

FuBboden nicht mehr als 7,00 m Uber der Gelandeoberflache liegt.
E:  Gebaude, die nicht unter A bis D fallen und bei denen der FuRboden nicht mehr als 7,00 m tUber der Gelandeoberflache liegt.

c: Gebé&ude mittlerer Hohe

Wohngebaude geringer Hohe mit nicht mehr als zwei Wohnungen
Gebéude geringer Hohe mit mehr als zwei Wohnungen oder mit anderer Nutzung

FuBnoten 18)  Gilt nicht fur oberste Geschosse von Dachraumen.
1) siehe oben, Erlauterungen 19) . in obersten Geschossen von Dachraumen feuerhemmend.
2) obere Abschlusse von Treppenrdaumen aus nichtbrennbaren Baustoffen sind zuléssig, 20) Wande mit brennbaren Baustoffen kénnen gestattet werden, wenn wegen des Brand-
wenn sie das Dach bilden und die Treppenraumwande bis unter die harte Bedachung schutzes Bedenken nicht bestehen
geflhrt werden.
3 F 30-AB in Kellergeschossen 21)  Die Trennwande sind bis zur Rohdecke oder Unterkante Dachhaut zu filhren.
4 F 90-AB in Kellergeschossen 22) B?i Gebéuc{en‘gerlinger ﬁi)'he sind Erandwénde sowie Wlande, die anstellfe von Brand-
wanden zuléssig sind, mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu fuhren.
5) wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.
X . X . . . 23) -~ mit 3 Wohnungen in freistehenden Geb&auden in Hanglage, wenn die 3. Wohnung im
6) keine Anforderungen fur Decken im Dachraum, uber denen Aufenthaltsraume nicht untersten GeschoR liegt und ihren Zugang unmittelbar ins Freie hat.
maoglich sind.
. ) . 24)  InKell h ie i tersten GeschoR mit einer 3. Woh ie 24) F 30-AB.
7) wenn durch geeignete MaRnahmen eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebaude ) In Kellergeschossen sowie im untersten Geschiol mit einer ohnung (wie 24)
verhindert wird. 25) Brandwénde sind bei Gebauden mit AuRenwanden aus brennbaren Baustoffen minde-
8) Fur das oberste im Dachraum gelegene Geschof3, in dem Aufenthaltsraume vorhanden stens 0,30 m vor_dle AuBenwand zu.fUhren oder die AuBentnd qu beiderseits der
oder méglich sind, geniigt F 30-B. Brandwand jeweils mind. 0,50 m breit feuernemmend ausgebildet sein.
9) Bei Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen sind die Trennwande bis unter die Dach- 26) .. .im Falle einer gemeinsamen Nutzung des Treppenraumes fiir Wohnungen und ande-
haut zu fiihren. re Raume feuerbestandig ... (SN § 33[6])
10) Trennwande (s. 12!) sind bis unter die Dachhaut oder bis zu einer feuerbestandigen 27)  Besondere Anforderungen bei aneinandergebauten giebelstandigen Gebauden, An-
Decke, bei ausgebauten Dachraumen bis zum obersten Abschluf zu fiihren. schluR an Wande mit hoherliegenden Offnungen und Déacher mit Uibereinanderliegen-
. den Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen. F 30 soweit in konstr. Zusammenhang
11)  F 30-B in Kellergeschossen mit Trennwanden
12 " . ) u
) Trennwande zwischen Wohnungen sowie Wohnungen und fremden Raumen. 28) Allgemein wird eine harte Bedachung gefordert, d. h., die Dachhaut muf gegen Flug-
13) anstelle feuerbesténdiger Wande sind auch andere Wénde zulassig, wenn ein feuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein. Weiche Bedachungen sind unter
gleichwertiger Brandschutz nachgewiesen wird (F 30-B/F 90-B vgl. DIN 4102-4). bestimmten Voraussetzungen zulassig.
14)  Die Brandwand ist bei Geb&uden bis zu drei Vollgeschossen mindestens bis unmittel- 29) In obersten Geschossen ohne Trennwénde nach § 7 LBOAVO F 0 und B2, mit Trenn-
bar unter die Dachhaut und ... zu fuhren. winden nach § 7 LBOAVO F 30 und B2.
15) Dies gilt nicht, wenn der obere AbschluR? das Dach ist und die Treppenraumwénde bis 30) Keine Anforderungen fir oberste Geschosse ohne Trennwénde nach § 7 LBOAVO,
unter die Dachhaut reichen. d. h., ohne mehrere Wohnungen oder Wohnungen und andere Raume.
16) Dies gilt nicht fur Gebaude mit nur einem VollgeschoR3. . . . X L .
31)  Anstelle feuerbesténdiger (F 90-AB) Bauteile sind F 90-B- Bauteile zuléssig, wenn die
I7)  Gilt nicht fiir Gebaude mit einem Abstand von 10 m gegeniiber anderen Gebauden und tragenden Bauteile zumindest den Feuerwiderstand von 90 min. wie entsprechende
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mind. 5 m bis zur Nachbargrenze.

feuerbestandige Bauteile aufbringen.



Normen

DIN 4102

Diese Norm - Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen - ist derzeit die
Grundlage fur die meisten Anwendungs-
falle des vorbeugenden baulichen Brand-
schutz in Bezug auf Baustoffe und Bau-
teile. Sie beinhaltet keine Angaben tber
Brandmeldeanlagen oder dergleichen.
Die Landesbauordnungen nehmen bei
der Klassifizierung von Baustoffen und
Bauteilen auf DIN 4102 Bezug, entweder

direkt oder - wie bereits erwahnt - durch
die Begriffe feuerhemmend (F30-B) bis
feuerbestéandig aus nichtbrennbaren
Baustoffen (F90-A).

DIN 4102 ist in allen Bundeslandern
durch Einfiihrungserlaf3e bauaufsichtlich
als Technische Baubestimmung einge-
fiihrt. Einen Uberblick Gber die Teile und
Inhalte von DIN 4102 gibt Tabelle 2.7.
Die Priifungen von Bauteilen nach DIN
4102 erfolgen entsprechend einer ,Norm-
brandkurve". Diese stellt eine vereinbarte
Priffestlegung dar, entspricht aber nicht

Tabelle 2.7 Ubersicht tiber Bezeichnungen und Inhalte von DIN 4102

immer den in einem naturlichen Brand zu
erwartenden Temperaturbeanspruchun-
gen der Bauteile. Sie ist eine ,worst-case”
Festlegung, die die Vergleichbarkeit der
.Brandschutzleistung” eines Bauteils
sicherstellt. Die Temperaturen steigen
kontinuierlich an, es wird wahrend der
Prufung stéandig Energie zugefihrt.

Demgegentber ist in einem Naturbrand
ein schnellerer Temperaturanstieg zu ver-
zeichnen, die maximal erreichten Tempe-
raturen kdnnen tber der Normbrandkurve
liegen. Sie fallen aber wieder ab, und kdn-














































































































